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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Misch-Netzwerkbildner-Glaser-Effekt MNBGE behan-
delt. Dieser besteht darin, dass bei Mischung von Netzwerkbildnern, wie z. B. Silikat
und Borat, die Leitfahigkeit beweglicher Ionen deutlich verdndert wird und insbesondere
gesteigert werden kann. Die beweglichen Ionen sind hierbei zumeist Alkaliionen, in der
praktischen Anwendung insbesondere Lithium- oder Natriumionen. Der MNBGE lésst
sich zur Optimierung von Batterien und zur Verbesserung von Glaselektrolyten ausnut-
zen, die in chemischen Sensoren, intelligenten Fensterscheiben und Superkondensatoren
Verwendungfinden.

Zur Materialoptimierung ist von entscheidender Bedeutung, ein besseres theoretisches
Versténdnis des MNBGEs zu gewinnen. In der Literatur wurden drei mogliche Mecha-
nismen fiir die Entstehung des MNBGEs vorgeschlagen. Einer dieser Mechanismen, der
als Arbeitshypothese fiir die vorliegende Arbeit iibernommen wird, basiert auf der Idee,
dass die Verteilung der Anionenladung (Gegenladung) durch die Bildung unterschiedlich
chemischer Netzwerkbildner-Einheiten NBEn in Glésern gedndert wird. Diese lassen sich
experimentell aus Magic-Angle-Spinning- (MAS-) NMR- und Raman-Spektren bestim-
men.

Fiir die theoretische Untersuchung der gemessenen Konzentrationen der Netzwerkbildner-
Einheiten werden unter Verwendung der Konzepte eines Modells, das zur theoretischen
Untersuchung der Borophosphatglaser vorgeschlagen wurde, weitere thermodynamische
Modelle fiir verschiedene MNBGn entwickelt.

Aufbauend auf dieser Modellierung wird der Ionentransport in den untersuchten MNBGn
modelliert. Um die Modifikation der Energielandschaft, die mit der durch Mischung der
Netzwerkbildner erfolgten Anderung der NBE-Konzentrationen verbunden ist, fiir den
langreichweitigen [onentransport zu beschreiben, wird von dem sogenannten ,,Netzwerkbil-
dnereinheiten-Fallen-Modell“ NBEF-Modell ausgegangen, das zur Modellierung des lo-
nentransports in den Borophosphatglasern vorgeschlagen wurde. Dieses Modell basiert
auf die Idee, dass die nichtbriickenden Sauerstoffatome lokalisierte Coulomb-Fallen fiir
die beweglichen Ionen bilden. Auf dieser Weise wird die Energielandschaft fiir den lang-
reichweitigen Ionentransport durch die Anderung der NBE-Konzentration modifiziert, wo-
durch es vermutet werden kann, dass dieser Effekt die Anderung der Aktivierungsenergie
mit dem Mischungsverhaltniszbewirkt. Durch zusétzliche statistische ,Verschmierung*

(Uberlagerung) die mit dem NBEF-Modell generierten Energielandschaft mit GauBschen
Fluktuationen wird die Unordnung im Glasnetzwerk in diesem Modell beriicksichtigt. Die
Bewegung der beweglichen Ionen erfolgt durch thermisch aktivierte Spriinge zwischen den
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direkt benachbarten Aufenthaltsplatzen, wobei sich die Aktivierungsenergien fiir die in-
dividuellen Spriinge aus der Starke der Coulomb-Wechselwirkung zwischen der Ladung
des beweglichen Tons und den kumulierten partiellen Ladungen der NBEn ergeben. Die
Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Ionen selbst wird in dieser Modellierung zuerst
vernachlassigt.

Zur Berechnung der Aktivierungsenergie der Ionenleitfihigkeit als Funktion des Mischungs-
verhéltnisses der NBEn im Modell werden Methoden der Perkolationstheorie angewendet.
Die Grundidee ist dabei, dass sich die Sprungdynamik in der ungeordneten Platzenergie-
landschaft, die mit dem NBEF-Modell erzeugt wird, ndherungsweise auf eine Sprungdy-
namik in einer Energielandschaft mit symmetrischen Energiebarrieren abgebildet werden
kann. Mit Hilfe des sogenannten Hoshen-Kopelmann-Algorithmus werden die Cluster im
System mit Barrieren, die kleiner als ein vorgegebener Wert sind, bestimmt. Somit l&sst
sich auch die kritische Barriere, die der Aktivierungsenergie der Ionenleitfadhigkeit ent-
spricht und bei der sich der Perkolatiospfad zum ersten Mal durch das Gesamtsystem
erstreckt, ermitteln.

Die zur Berechnung der Aktivierungsenergie verwendeten analytischen Methoden der Per-
kolationstheorie basieren wegen der Komplexitat der Glassysteme naturgeméafl auf ei-
nigen Nédherungsannahmen. Um ihre Vorhersagen zu bestétigen, werden Monte-Carlo-
Simulationen zur Bestimmung der Aktivierungsenergien durchgefiihrt.

Zunachst wird eine Methode verwendet, bei der aus der Langzeitasymptotik des zeitab-
hangigen mittleren Verschiebungsquadrates der beweglichen Ionen die Diffusionskonstan-
te bestimmt wird und daraus dann unter Verwendung der Nernst-Einstein-Relation die
Leitfahigkeit. Zur Berechnung der Aktivierungsenergie und zum Vergleich mit den Vorher-
sagen der Perkolationstheorie muss dieses Verfahren fiir verschiedene Temperaturen und
verschiedene angenommene Verteilungen der Energielandschaft durchgefithrt werden. Bei
dieser Methode sind die Untersuchungen rechenaufwendig und die Diffusionskonstante
lasst sich nur schwer mit guter Genauigkeit bestimmen, so dass eine Bestdtigung der
Vorhersagen der Perkolationstheorie nicht moéglich ist, wie es gezeigt wird.

Es werden daher in einem weiteren Schritt Monte-Carlo-Simulationen durchgefiihrt, in
denen der kollektive Ionentransport bei Anlegen eines kleinen elektrischen Feldes direkt
simuliert wird. Leitfahigkeiten, die mit dieser Methode berechnet wurden, erweisen sich
als genauer und ermoglichen schliefllich einen Nachweis der Giiltigkeit der verwendeten
Perkolationstheorie.

Da die oben genannten Modellierungen zur Beschreibungen des Ionentransports in MNBGn
die langreichweitigen Coulomb-Wechselwirkung nicht berticksichtigen, werden weitere Mo-
dellierungen unter Berticksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung zwischen den bewegli-
chen Ionen durchgefithrt. Dabei wird tiberpriift, wie grof§ der Anteil ist, den die Coulomb-
Wechselwirkung zum Ionentransport beitragt, und ob dieser vernachléssigt werden kann.
Infolge dieser Modellierungen ergab sich, dass die relative Anderung der Aktivierungsener-
gie mit Beriicksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung dadurch mit der ohne Beriicksich-
tigung der Coulomb-Wechselwirkung berechnete relative Anderung der Aktivierungsener-
gie iibereinstimmen kann, dass der Parameters fiir die Verschmierung der energetischen

v



Unordnung angepasst wird. Daher kann der Beitrag der Coulomb-Wechselwirkung zum
[onentransport vernachlassigt werden.






Abstract

In this thesis the Mixed Glass Former-Effect (MGFE) is treated. This effect manifest
itself in the fact that the conductivity of mobile ions can be significantly altered and, in
particular, increased by mixing network formers such as silicate and borate. The mobile
ions are mostly alkali ions, in practical applications especially lithium or sodium ions.
The MGFE can be used to optimize batteries and to improve glass electrolytes used in
chemical sensors, intelligent window panes and supercapacitors.

A better theoretical understanding of the MGFE is of crucial importance for material
optimization. Three possible mechanisms for the formation of MGFE have been proposed
in the literature. One of these mechanisms, which is adopted as a working hypothesis for
the present work, is based on the idea that the distribution of the anion charge (counter-
charge) is changed by the formation of different chemical network forming units (NFUs)
in glasses. These can be determined experimentally from Magic Angle Spinning (MAS)
NMR and Raman spectra.

For the theoretical calculation of the measured concentrations of the network former units,
further thermodynamic models for different mixed glass former glasses (MGFG) are deve-
loped using the concepts of a model proposed for the borophosphate glasses. Based on this
modelling, the ion transport in the investigated MGFGs is calculated. In order to describe
the modification of the energy landscape for long-range ion transport associated with the
change in NFU concentrations, the so-called ,,Network Unit Trap Model“, (NUT model) is
used, which was proposed originally to model ion transport in the boro-phosphate glasses.
In this model, the NFUs with their concentrations stochastically occupy the positions of
a lattice and the moving ions between these NFUs are located in the centers of the lattice
cells. The motion of the mobile ions is effected by thermally activated hopping between
the directly adjacent sites, whereby the activation energies for the individual hopping
result from the strength of the Coulomb interaction between the charge of the mobile ion
and accumulated partial charges of the NFUs. Methods of percolation theory are used to
calculate the activation energy of the ion conductivity as a function of the mixing ratio of
the NFUs. The basic idea is that the hopping dynamics in the disordered energy landsca-
pe generated with the NUT model can be mapped approximately to a hopping dynamics
in an energy landscape with symmetrical energy barriers. With the help of a simulation
method based on the so-called Hoshen-Kopelmann algorithm, the clusters in the system
are determined with barriers that are smaller than a given value. Thus, the critical barrier
at which the percolation path extends through the entire system for thefirst time can
also be determined. These confirm the predictions for the activation energies.
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In order to support the analytical methods of percolation theory being used, which in
view of the complexity of the glass systems are naturally based on some assumptions,
Monte Carlo simulations are carried out.

In the Monte Carlo Simulation a method is usedfirst in which the diffusion constant is
determined from the long-term asymptotics of the time-dependent mean square displace-
ment of the mobile ions. From this the conductivity is calculated from the Nernst Einstein
relation. To calculate the activation energy and to compare it with the predictions of the
percolation theory, this method has to be performed for different temperatures for diffe-
rent assumed distributions of the energy landscape. With this method the investigations
are computationally complex, which leads to the fact that the diffusion constant can not
be determined with good accuracy.

In a second step Monte Carlo simulations are carried out in which the collective ion
transport is directly simulated when a small electricfield is applied. The conductivities
calculated with this method prove to be more accurate andfinally provide evidence for
the validity of the percolation theory used.

Since the above mentioned models for the description of the ion transport in MGFGs do
not take the long-range Coulomb interaction into account, further Modelling is carried
out with the aim is to check whether the part contributing to the Coulomb interaction
is large or small. As a result of these models it was found that the relative change of
the activation energy with consideration of the Coulomb interaction can agree with the
relative change of the activation energy calculated without consideration of the Coulomb
interaction by adapting the parameter for smearing to the energetic disorder. Therefore,
the contribution of the Coulomb interaction to ion transport can be neglected.
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1 Einleitung

Die Entwicklung effizienter elektrochemischer Energie-Speichersysteme ist von grofler Be-
deutung fiir zukiinftige Antriebstechniken von Fahrzeugen und den Lastausgleich in Strom-
netzen mit erneuerbaren Energiequellen. Die derzeit leistungsfihigsten Systeme basieren
auf Lithiumionen-Akkumulatoren mitfliissigen Elektrolyten, wobei hier allerdings Pro-
bleme des Auslaufens, der Uberhitzung, der leichten Entflammbarkeit ( Abb. 1.1) und der
Giftigkeit auftreten. Festelektrolyte, mit denen die bei den Lithiumionen-Akkumulatoren
auftretenden Probleme entscharft und zudem hohere Energiedichten erreicht werden kon-
nen, gelten daher als Kandidaten der nachsten Generation von Akkumulatoren.

Abbildung 1.1:Beispiel fiir die Entflammbarkeit einer géngigen Li-Batterie. Abgebildet ist eine
vollstdndig ausgebrannte Li-Batterie eines Boeing-Dreamliner (entnommen aus

[1])-
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Die wichtigsten Anforderungen an Batterien sind hohe Leitfihigkeiten sowie Stabilitat
und Langlebigkeit. Glaserne Festelektrolyte zahlen zu den Festkorpermaterialien mit den
hochsten Leitfahigkeiten, deren Eigenschaften zugleich durch eine enorme Flexibilitdat der
chemischen Zusammensetzung mafigeschneidert werden konnten. Es zeigt sich insbesonde-
re, dass hohe ionische Leitfihigkeiten in Verbindung mit verbesserten physikalischen und
elektrochemischen Eigenschaften durch Mischung verschiedener Netzwerkbildner-Kationen
(z. B. Bor und Phosphor) oder Netzwerkbildner-Anionen (z. B. Sauerstoffund Schwefel)
erreichbar sind. Optimierte Misch-Netzwerkbildner-Elektrolyte gelten somit als exzellente
Kandidaten fir die ndchste Generation von Batterien mit hoherer Sicherheit, Energie-
dichte, Lebensdauer und Robustheit.

1.1 Eigenschaften ionenleitender Glaser

Wegen der verbesserten physikalischen und elektrochemischen Eigenschaften riicken die
ionenleitenden Gléser in den Fokus physikalischer Forschung. Unter den Schwerpunkten
der physikalischen Untersuchungen ist die anomale Abhangigkeit der Ionenleitfahigkeit
von der Konzentrationen beweglicher Ionen. Diese Konzentrationsabhangigkeit erweist
sich als anomal starker Anstieg in bindren Glassystemen, wiahrend sie sich in ternidren
Glassystemen in Abhéangigkeit von Mischungsverhéltnis von Glasbildern einer Anstieg
oder eine Reduktion zeigt, je nachdem welche Glasbildner gemischt werden (s. Kapitel 2).
Im nédchsten Abschnitt werden wir auf die Eigenschaften ionenleitender Gléser eingehen.

1.2 Struktur ionenleitender Glaser

Die Struktur des Glases, das durch das Schmelzen eines Oxides entsteht, entspricht der
Struktur einer unterkiihlten Fliissigkeit [2]. Damit ein Glas von einem Oxid gebildet wer-
den kann, muss es nach der Netzwerktheorie von Zachariasen [3] die folgenden Auswahl-
regel erfiillen:

1. Die Anzahl der Sauerstoffatome, die an ein Kation gebunden sind, muss klein sein.
2. Nur zwei Kationen diirfen durch ein Sauerstoffatom verkniipft sein.

3. Die Sauerstoff-Polyeder diirfen sich nur gemeinsame Ecken, nicht aber gemeinsame
Kanten oder Fliachen miteinander teilen.

4. Benachbarte Polyeder miissen tiber mindestens drei Ecken miteinander verkniipft sein.

Oxide, die diese Bedienungen erfiillen, und somit eine Glas-Struktur aufbauen, werden als
Netzwerkbildner bezeichnet. In dieser Dissertation sind die relevanten Netzwerkbildner
Silikat (SiOg), Borat (B5O3), Germanat (GeO,), Tellurit (TeOy) und Phosphat (P2O3).
Diese bilden das Grundgeriist des Glasnetzwerks, dessen kleinste Baugruppen wohldefi-
nierte Polyeder darstellen. Im Gegensatz zu Kristallen sind diese weitestgehend in einer



1.2 Struktur ionenleitender Glaser

Abbildung 1.2:3chematische Darstellung eines Oxids (z. B. SiO 3) im ungeordneten Zustand
(Glas-Zustand). Der Netzwerkbildner (S-Atome) ist durch griine gefiillten Kreise
dargestellt. Die briickenden Sauerstoffatome (BO) sind durch rote gefiillte Kreise
symbolisiert.

unregelméfBigen Reihenfolge verkniipft sein, d. h. sie zeigen nur eine Nah- aber keine Fer-
nordnung.

Damit man zwischen den Polyedern, die meist Tetraeder oder Plandreiecke sind, un-
terscheiden kann, wird haufig die ,Q®-Terminologie* verwendet, wobei der Exponenti
angibt, mit wie vielen Sauerstoffatomen zwei Polyeder miteinander verkniipft sind [2].
Diese Sauerstoffatome werden als briickende Sauerstoffatome (engl. ,bridging oxygen*
(BO)) bezeichnet. Dementsprechend hat z. B. ein Q®)-Tetraeder zwei BOs, wihrend ein
QO-Tetraeder keine BOs hat.

Zusatzlich zu den Netzwerkbildnern gibt es noch die sogenannten Netzwerkwandler und
Zwischenoxide, die in der Regel kein Glas bilden kénnen, wenn sie als reine Substanzen
vorliegen. Sie werden in das Glasnetzwerk eingebaut, um die Struktur und somit die Ei-
genschaften des Glases zu modifizieren [2]. Durch die Netzwerkwandler wird beispielsweise
das Netzwerk des Netzwerkbildners aufgebrochen und es entstehen infolgedessen nicht-
briickende Sauerstoffatome (engl. ,non-bridging oxygen* (NBO)) (s. Abb. 1.3). Auf dieser
Weise werden dartiber hinaus auch die Verkniipfungsstellen im Glasnetzwerk verringert, so
dass sich das Glas bei niedrigeren Temperaturen schmelzen lasst [4-7]. In dieser Disserta-
tion sind die Netzwerkwandler zumeist Alkalioxide, wie Natriumoxid (Nay0O), Kaliumoxid
(K20) und Lithiumoxid (LiyO).
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Abbildung 1.3:Schematische Darstellung eines Oxids (z. B. SiO 3) im ungeordneten Zustand
(Glas-Zustand), das durch die Zugabe des Oxides (NayO) modifiziert wird. Die
griinen gefiillten Kreise stellen die S-Atome (Netzwerkbildner) dar. Die briicken-
den Sauerstoffatome (BO) und die nichtbriickenden Sauerstoffatome (NBO) sind
durch rote bzw. gelbe gefiillte Kreise symbolisiert. Die netzwerkmodifizierenden
Na*t-Tonen sind durch blaue gefiillte Kreise dargestellt.

1.3 Allgemeine Zusammenhang zwischen Diffusion und
Leitfahigkeit

Ein Diffusionsprozess fiihrt dazu, dass Teilchen zweier Stoffe durch ihre thermische Be-
wegung gleichméfig verteilt und somit gemischt werden [8]. In der Abbildung 1.4 ist ein
Beispiel fiir einen Diffusionsprozess Dargestellt.

Diffusionprozesse kénnen im Allgemeinen durch die Fickschen Gleichungen beschrieben
werden [10]:
J=—D Ve, (1.1)

— ¥ j= V(D Vo), (1.2)
wobei j’undcdie Stromdichte und die Konzentration beweglicher Teilchen sind. Der

Proportionalitatsfaktor Dist der Diffusionskoeffizient, der ein Mafl dafiir ist, wie schnell
die Diffusion ablauft.
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Abbildung 1.4:Schematische Darstellung eines Diffusionsprozess, bei dem Teilchen zweier Stoffe
durch ihre thermische Bewegung gleichméflig verteilt und somit gemischt wer-
den. In (1) sind die Teilchen der beiden Stoffe durch ein Hindernis voneinan-
der getrennt. (2) Wird das Hindernis entfernt, so fangen die Teilchen an sich
auszubreiten (durch Diffusion). (3) Mit zunehmender Zeit nach Entfernung des
Hindernisses verteilen sich die Teilchen gleichméfiig im Raum (entnommen aus

[90)-

In Tonenglédsernfindet der Ionentransport durch thermisch aktivierte Spriinge statt. In
diesem Fall steigt der Diffusionskoeffizient im Allgemeinen mit der Temperatur entspre-
chenden einem Arrheniusgesetz [11] an:

E,
D=D jexp(— ), (1.3)
ks
wobeiTdie Temperatur,k g die Boltzmann-Konstante,F , die Aktivierungsenergie und
Dy der praexponentielle Faktor sind.

Es handelt sich um makroskopischen Transport;E , kann sehr wohl gut definiert sein in
ungeordneten Materialien.

1.3.1 Langreichweitiger Ladungstransport, Gleichstromleitfahigkeit

Die Diffusion beweglicher Teilchen, die geladen sind, wie z. B. die Ionendiffusion, stellt
einen Spezialfall der Diffusion dar. Hierbei wird die Ladung transportiert. Besitzt der
Festkorper eine elektrische Gleichstromleitfahigkeito 4, steht ein Zusammenhang mit dem
Diffusionskoeffizienten der geladenen Teilchen. Dieser Zusammenhang wird wie folgt her-
geleitet:

Man geht von einem System aus, das aus geladenen Teilchen mit der Ladungstragerdichte
nbesteht. Durch die Einstein-Smoluchowski-Beziehung [ 12] ist der Diffusionskoeffizient
mit der Mobilitatuder Teilchen und deren Ladungggegeben als
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Die Gleichstromleitfihigkeit der beweglichen Tonen ist gegeben durch:
Ode =q Nt (1.5)

Kombiniert man die Gleichungen (1.4) und (1.5), so erhdlt man die Nernst-Einstein-
Gleichung:
_en

D, 1.6
T (1.6)

Odc

Setzt man Gl. (1.3) in Gl. (1.6) ein, so erhdlt man:

2
qn Eq
c=-——=D — 1.7
04 knT 0 exp( kBT) (1.7)
Eq
O'dCT:O' OeXp(_m>7 (18)
mit dem praexponentiellen Faktor
¢°nDy
oy = .
0 .

1.4 Anomaler Anstieg der lonenleitfahigkeit mit der
lonenkonzentration in binaren Glasern

Es wurde experimentell gefunden, dass die Gleichstromleitfdhigkeito 4. in bindren Glassys-
temen mit zunehmender molarer Konzentrationybeweglicher Ionen ansteigt [ 14]. Dieser
Anstieg lasst sich in Algemeinen durch ein Potenzgesetz beschreiben:

Oge ~y 7, (1.9)

wobei der Exponentyumgekehrt proportional zur Temperatur ist [ 13]. Die Werte des
Exponentsyreichen vony = 3.7 in lithiumleitenden SilikatglasernyLi ,O(1-y)SiO9 bis zu
v = 14 in natriumleitenden BoratglédsernyNa ,0(1-y)B2O3 [15].

In der Abbildung 1.5 (oben) ist die Gleichstromleitfahigkeit als Funktion der Ionenkon-
zentrationybeweglicher Tonen beiT= 150  °C fiir einige Alkalioxidgléser gezeigt, wobei
die eingezeichneten Geraden das Potenzgesetz zeigen. Die Leitfdhigkeit zeigt iiber einen
weiten Temperaturbereich ein Arrheniusverhalten

Eq
kg

Da die Leitfahigkeit sowohl ein Potenzgesetz als auch ein Arrheniusverhalten zeigt, ergibt
sich, dass die Aktivierungsenergie linear mit dem Logarithmus der molaren Konzentration
der mobilen Ionen abfallt(Abb. 1.5 (unten)). Aus der Abb. 1.5 (unten) sicht man durch
die eingezeichneten Geraden den mit dem Logarithmus der Ionenkonzentration linearen
Abfall der Aktivierungsenergien fiir die Alkalioxidgléser, der fiir den anomalen Anstieg der
Leitfdhigkeit mit der molaren Konzentration der mobilen Ionen verantwortlich ist [15].

oacT=0 ¢exp(— ). (1.10)
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Abbildung 1.5:(Oben) Gleichstromleitfahigkeiteno 4.(y) als Funktion der Ionenkonzentrationy
beiT= 150 °C. Die gefiillten Symbole stellen Boratglaser modifiziert mit Li-
thiumoxidyLi 20O (e) und mit Natriumoxid NaoO (M) dar. Die nicht gefiillten
Symbole stellen Silikatglédser modifiziert mit Lithiumoxid LizO (o) und mit Na-
triumoxid NaoO () dar. Die Symbole (A) und (A) stehen fiiryNa 2O(1-y)P2O5
bwz.yNa 20(1-y)[4(B203)Al203]. (Unten) AktivierungsenergienE , fiir die glei-
chen Alkalioxidglaser wie oben als Funktion des Logarithmus der Ionenkonzen-
tration In(y). Die Symbole wurden wie oben gewéhlt [15].






2 Misch-Netzwerkbildner-Effekt
(MNBGE)

Wie in der Einleitung erwahnt wurde, konnen hohe ionische Leitfahigkeiten in Verbindung
mit verbesserten physikalischen und elektrochemischen Eigenschaften erreicht werden,
wenn man verschiedene Glasbildner, wie z. B. Silikat und Borat, mischt. Diesen Effekt, der
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, bezeichnet man als Mischglasbildner-Effekt (engl.
»Mixed Glass Former Effect MNBGE). Im Folgenden wird im Detail auf die Grundlagen
des MNBGEs eingegangen.

2.1 Einleitung

Betrachtet man einen Misch-Netzwerkbildner-Glas (engl. ,Mixed Glas Former glas“ MNBG)
der ZusammensetzungyC-(1-y)[zA-(1-z)B]. In diesem MNBG bilden die beiden Netzwerk-
bildner A und B das Gertist des Glasnetzwerks [16-18]. Die Topologie und die Struktur
des Glasnetzwerkes wird neben den Netzwerkbildnern auch noch von den Netzwerkwand-
lern beeinflusst [19-21]. In Abhéngigkeit davon, welche Netzwerkbildner im Glassystem
vorhanden sind, kénnen sich die Netzwerkwandler unterschiedlich auf die Struktur aus-
wirken. In einigen Fallen konnen sie dazu fiihren, dass die Anzahl der starren Bindungen
im Glasnetzwerk grofler wird, weil sie die Koordinationszahl eines Netzwerkbildners ver-
andern. Dies ist z. B. bei Boratglasern bei bestimmten Verhaltnissen der Fall. Existiert
im Glas ein anderer Netzwerkbildner, wie im Fall der Silikatglaser, so werden einige Bin-
dungen im Glasnetzwerk von den Netzwerkwandlern aufgebrochen und dementsprechend
NBOs erzeugt [4-7].

Damit der MNBGE in einem MNBG auftritt, miissen nach Vorstellungen in [22] die
folgenden Bedienungen erfiillt sein [22]:

1. Es muss einen Enthalpieunterschied zwischen den verschiedenen Arten von Netzwerk-
bildner-Netzwerkwandler-Wechselwirkungen geben.

2. Die Temperatur, bei der die Fliissigkeit in den Glaszustand tibergeht, muss endlich
sein.

3. Die Konzentration des Netzwerkwandlers muss kleiner als die Gesamtkonzentration
der Netzwerkbildner sein ([C]<([A]+[B])).
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Abbildung 2.1:Experimentelle Daten der relativen Anderung der Aktivierungsenergie in natri-
umleitenden Borophosphat-Glasern 0.4NagO- 0.6[xB203-(1-2)P205]. Die gestri-
chelte Linie zeigt das nichtlineare Verhalten der relativen Anderung der Aktivie-
rungsenergie [35].

Tritt der MNBGE in einem MNBG auf, so erwartet man, dass sich jede physikalische
GroBe, wie die Dichtep, die Glasiibergangtemperatur T , die Leitfahigkeito 4. oder die
Aktivierungsenergie ' , nichtlinear mit dem Mischungsgradz= [A]/([A] + [B]) &ndert

[23]. In dieser Dissertation wird darauf fokussiert, wie sich die Aktivierungsenergie mit
dem Mischungsverhéltnis dndert. Auf diese AbhangigkeitF ,(z) wird sich der MNBGE
dann beziehen. Wenn die Aktivierungsenergien infolge der Mischung der Netzwerkbildner
kleiner (grofer) als die in den reinen Glassystemen sind, spricht man von einem positiven
(negativen) MNBGE. Die Abbilungen 2.1 und 2.2 zeigen Beispiele fiir einen positiven und
einen negativen MNBGE in Borophosphat- bzw. natriumleitenden Tellurit-Borat-Gléasern.

Der MNBGE wurde in verschiedenen Systemen nachgewiesen, wie zum Beispiel in Silber-
und Alkali-Borophosphatglasern, Alkali-Borosilikatglasern, GeSs-SiS,-[24], P2O5-TeO,-
[25], B2O3-TeOy- [26], M0O3-TeOs- [27], M0O3-B503- [28] oder GeOa-GeSo-Glésern [29;
30]. Wéahrend in den Borophosphatglédsern immer ein positiver MNBGE auftritt [31-37],
tritt im Gegensatz dazu in den Borosilikatgldsern ein positiver [38], negativer [39] oder
kein MNBGE [40; 41] auf.

2.2 Mogliche Mechanismen des MNBGEs

In der Literatur wurden drei mogliche Ursachen fiir die Entstehung des MNBGESs vorge-
schlagen [42]:
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Abbildung 2.2:Experimentelle Daten der relativen Anderung der Aktivierungsenergie in den
natriumleitenden Tellurit-Borat-Glésern 0.33Nag0-0.67[22TeO2-(1-2)B203]. Die
gestrichelte Linie zeigt das nichtlineare Verhalten der relativen Anderung der
Aktivierungsenergie [64].

1. Eine Phasenseparation des Glases in Komponenten, in denen die Netzwerkbildner in
verschiedenen Mischungsverhéltnissen vorliegen, und eine damit einhergehende Anrei-
cherung der beweglichen Ionen in einer perkolierenden Komponente.

2. Die rdumliche Veranderungen der Gegenladungsverteilung, und damit die Verdnderung
der ionischen Bindungsenergien fiir die beweglichen Ionen, mit dem Mischungsverhélt-
nis der Netzwerkbildner.

3. Eine modifizierte lokale Aktivierungsbarriere fiir die Ionenbewegung in heterogenen
rdumlichen Bereichen, in denen beide Netzwerkbildner-Typen auftreten.

Fiir die vorliegende Arbeit wird der zweite Mechanismus fiir den Misch-Netzwerkbildner-
Effekt als Arbeitshypothese tibernommen. Die Grundidee dabei ist, dass in Glésern je nach
allgemeiner Zusammensetzung des MNBGs und je nach Modifizierung durch die Netzwerk-
wandler (Alkalioxide) unterschiedliche chemische Netzwerkbildner-Einheiten (NBEn) mit
verschiedener relativer Haufigkeit von Netzwerkbildner ausgebildet werden. Dieses Pha-
nomen ist bekannt bei Boratgliasern, wo es in Zusammenhang mit der sogenannten Bo-
ratanomalie zum ersten Mal nachgewiesen wurde [44; 45]. Anders als im Regelfall, steigt
bei der Boratanomalie die Glasiibergangstemperatur, wenn die Konzentration des Alka-
lioxids erhoht wird. Im Fall eines anderen Netzwerkbildners (wie Silikatglas) werden im
Regelfall zum Ausgleich der positiv geladenen Alkaliionen Bindungen mit Sauerstoff(z. B.
Si-O-Si) aufgebrochen und zur Ladungskompensation negativ geladene, nicht-briickende
Sauerstoffe gebildet. Durch das Aufbrechen der Si-O-Si-Bindungen wird die Bindungs-
stirke des Glasnetzwerks verringert und infolgedessen tritt der Ubergang des Glases in
diefliissige Glasschmelze bei tieferen Temperaturen auf. Im Gegensatz dazu werden beim
Boratglas durch Modifizierung durch den Netzwerkwandler (Alkalioxid) aus neutralen,
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trigonalen Borateinheiten B®) mit drei briickenden Sauerstoffen dann negativ geladene,
tetragonale Borateinheiten B™) mit vier briickenden Sauerstoffen gebildet. Dabei ist die
negative Ladung iiber die Sauerstoffe delokalisiert, wihrend sie im Falle des Aufbrechens
von Sauerstoffbindungen an den entstehenden nicht-briickenden Sauerstoffen konzentriert
ist. Die nach Modifizierung durch das Alkalioxid gebildeten B®)-Einheiten fithren dazu,
dass die Netzwerkverkniipfung zunimmt und damit die Glasiibergangstemperatur erhoht
wird. .

Hinsichtlich der Bedeutung der NBEn fiir den MNBGE lésst sich vermuten, dass die un-
terschiedliche Charakteristik der Ladungsverteilung und die sich verandernden relativen
Konzentrationsverhaltnisse der Einheiten bei der Mischung von Netzwerkbildern eine re-
levante Auswirkung auf die Energielandschaft haben sollten, welche den Transport der
beweglichen Tonen im Glas bestimmt [42]. Um diese Vermutung in einer Modellierung
mit dem Potenzial quantitativer Vorhersagen zu iiberpriifen, stellen sich zwei Heraus-
forderungen [42]: Erstens die Berechnung der NBE-Konzentrationen bei einer gegebenen
Glaszusammensetzung und zweitens die Beriicksichtigung der mit den Konzentrations-
anderungen einhergehenden Modifikationen der Energielandschaft fiir den Ionentransport
und die Bestimmung der sich daraus ergebenden Anderungen der Ionenleitfihigkeit [46].

2.3 Bisherige theoretische Untersuchungen des MNBGEs

In der Literaturfindet man verschiedene Arbeiten, in denen der MNBGE theoretisch un-
tersucht wurde. Boris und Shakhmatkin haben auf Grundlage des ,,Assoziierten-Losungen-
Modells “ (engl. ,,Associated Solutions Model“) einen thermodynamischen Zugang vorge-
schlagen, um die thermodynamischen Potentiale der Alkaliboratschmelzen [48; 49] und der
Natriumsilikatschmelzen [50] zu berechnen. In [49] wurde zum ersten Mal versucht, den
Anteil der 4-fach koordinierten Boratome in Lithiumborat- und Natriumboratschmelzen
zu berechnen. Dieser Zugang, der im Jahr 1994 bekannt gemacht wurde [51], enthélt keine
einstellbaren Parameter und ermoglicht die Berechnung verschiedener Glaseigenschaften
in Zusammenhang mit deren Strukturen in verschiedenen Glassystemen und somit die
Losung der Struktur-Eigenschaften-Beziehung [52-54].

Die Glaser, die aus einem oder mehr als einem Netzwerkbildner (Silikate, Borat, Phos-
phat...etc.) bestehen, werden in diesem Modell als Losungen betrachtet, deren Bestand-
teile die Reaktanten und die Produkte sind. Dabei wird angenommen, dass

1. Die Produkte unterschiedliche chemische Gruppierungen (Einheiten) bilden. Diese
chemischen Gruppierungen hinsichtlich der Stochiometrie sind denen der kristallinen
Komponenten dhnlich, die im Phasendiagramm des Systems vorhanden sind.

2. Eine strukturelle Ahnlichkeit zwischen den von Produkten gebildeten chemischen Grup-
pierungen und den Kristallen zumindest in Bezug auf das Verhéltnis der Grundstruktur-
Einheiten vorliegt.

3. Die chemische Gruppierungen und die nicht reagierten Oxide eine ideale Losung bilden.
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Dadurch, dass die chemischen Reaktionen zwischen den Substanzen dhnlich verlauft, d.
h. dass die Produkte gebildet werden, unabhangig davon, ob die beteiligten Stoffe Fliissig-
keiten, Festkorper oder Gase sind, kann man die stochiometrische Ahnlichkeit zwischen
den chemischen Einheiten im glasigen und kristallinen Zustand begriinden. Die Herleitung
des Modells setzt diese stochiometrische Ahnlichkeit voraus, die die minimale Gibbsche
freie Energie eines Systems ergeben soll [51; 52]. Diese Ahnlichkeit wurde durch verschie-
dene experimentelle Studien an Glésern und Kristallen durch Rontgen- und Neutronen-
strenung, NMR, EPR-, IR- und Ramanspektroskopie bestatigt [55-57]. AuBerdem gibt es
zahlreiche Beispiele fiir eine gute Ubereinstimmung zwischen den experimentellen und den
berechneten strukturellen Eigenschaften in verschiedenen Systemen, womit die Giiltigkeit
dieser Annahme bestéatigt werden kann [58; 59].

Zur Untersuchung des MNBGEs hat Mauro [22] ein Modell eingefiihrt, das auf den sta-
tistischen und mechanischen Argumenten basiert. So wird fiir die Verteilung des Netz-
werkwandlers in MNBGn eine hypergeometrischen Funktion angenommen. Diese hyper-
geometrische Verteilung des Netzwerkwandlers hat folgende Figenschaften:

1. Sie ist multivariant fiir ein Glas mit mehr als zwei Netzwerkbildnern.

2. Sie ist nicht-zentral aufgrund des ungleichmafligen Gewichtes fiir verschiedene Netz-
werkbildner.

3. Sie wird mit Boltzmann-Faktoren gewichtet aufgrund der thermischen Historie des
Glases.

Die multivariante hypergeometrische Verteilung des Netzwerkwandlers in MNBGn ist
gegeben durch:

Inp= ZZO lgi Ing ;—n; Inn ;—(g;—n;) In(g;—n;) —GInG+NIn N+ (G—N) In(G—N)],

(2.1)
wobein ; die Anzahl der Netzwerkwandler undg ; die Anzahl der Netzwerkbildner,
N= Z?:o n; die Gesamtzahl der Netzwerkwandler undG= 3}, g; die Gesamtzahl der
Netzwerkbildner sind.

Die Eigenschaft der hypergeometrischen Verteilung spiegelt sich in der Wallenius-
Verteilung wider:
_ (gi —n i,w—l)wi
il Y (g0 =) wi
wobein ;; die Gesamtzahl der erfolgreichen Zugversuche fiir ein Netzwerbildnerinachy
Versuche,w ; die ist der Wahrscheinlichkeits-Gewichtungsfaktor fiir den Netzwerbildner
isind | 22]. Die dritte Eigenschaft der hypergeometrischen Verteilung der Netzwerk-
wandler manifestiert sich, dassw ; als

pi,w ,(22)

_Hi
w; =e *BTS (2.3)

angenommen wird, wobeiH ; die assoziierte Enthalpie mit einem Zugversuch eines
Netzwerkbildners, kg die Boltzmann-Konstante und7" ; diefiktive Temperatur des
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Systems, bei der die Fliissigkeit in den Glaszustand tibergeht. Setzt man Gl. (2.3) in
Gl. (2.2) ein, so erhélt man:

1 __Hi
= oo mniwm)e B (24)

Piw

mit
H,

Q w—1 L.y
Qurs = X, T ) 25

Die Ergebnisse fiir Mauros Modell haben gezeigt, dass ein Mischglassystem mit zwei
Netzwerkbildnern und einem Netzwerkwandler einen MNBGE zeigt, wenn die folgen-
den Voraussetzungen erfiillt sind: i) Es muss einen Enthalpieunterschied zwischen den
verschiedenen Arten von Netzwerkbildner-Netzwerkwandler-Wechselwirkungen geben,
ii) Diefiktive Temperatur muss endlich sein und iii) Die Konzentration des Netzwerk-
wandlers muss kleiner als die Gesamtkonzentration der Netzwerkbildner sein.

Ein weiteres Modell zur theoretischen Untersuchung des MNBGES ist das Netzwerkbi-
ldnereinheiten-Modell, das fiir die vorliegende Arbeit als Arbeitshypothese iibernommen
wird. Dieses Modell wurde zur Beschreibung der NBEn in den Borophosphatglésern
entwickelt [46]. Dabei zeigte dieses Modell eine gute Ubereinstimmung mit dem Ex-
periment (s. Abb. 2.3).

L
=

o
W

o
.

B

e
w

NBE-Konzentrationen
=
o]

Abbildung 2.3:Berechnete NBE-Konzentrationen im Vergleich mit experimentellen Ergebnis-
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sen aus MAS-NMR-Spektren fiir Gléser mit den Zusammensetzungen 0.4NagO-
0.6[xB203-(1-2)P20s5]. Die Symbole stellen die experimentellen Daten dar. Er-
gebnisse der theoretischen Modellierung sind als Linien dargestellt [46].



2.4 Zielsetzung

Die Idee dieses thermodynamischen Modells ist, dass die Bildungsenthalpien von NBEn
unterschiedlich sind, sodass sich eine Hierarchie ergibt. In dieser Hierarchie werden
Konkurrenzen beim Auftreten von NBEn stattfinden, wobei eine konkurrierende Ein-
heit mit hoherer Bildungsenthalpie solange vernachlassigt werden kann, bis sie auf-
grund von Randbedingungen auftreten muss [46]. Die Ladungsneutralitiat des Ge-
samtsystems und der Bewahrung der Gesamtstochiometrie ergeben die entsprechenden
Randbedingungen.

Sind Bildungsenthalpien der NBEn vergleichbar, so fithrt man in der Modellierung ein
effektives Gleichgewicht zwischen den konkurrierenden NBEn ein. Von diesem wird
angenommen, dass es sich etwa bei der Glasiibergangstemperatur einstellt und fiir
tiefere Temperaturen ,eingefroren® ist [46].

2.4 Zielsetzung

Das wesentliche Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Misch-Netzwerkbildner-Effekt
(MNBGE) in verschiedenen Misch-Netzwerkbildner-Glasern (MNBGn) theoretisch zu
untersuchen. Die MNBGn, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit behandelt werden,
sind kaliumleitende Borophosphat-GlaseryK 50-(1-y)[xB2O3-(1-2)P30s5], natriumlei-
tende Germaniumsulfid-/Phosphorsulfid-GlaseryNa 2S-(1-y)[2GeS, -(1-2)PS5/5], na-
triumleitende Tellurit-Borat-GlaseryNa 20-(1-y)[22TeOs-(1-2)B203], natriumleiten-
de Tellurit-Phosphosphat-GléaseryNa 50-(1-y)[22TeOs-(1-2)P205] und kaliumleitende
Germanat-Phosphat-GlaseryK 50-(1-y)[2GeyO3-(1-2)P2Os5].

Es werden auf der Basis thermodynamischer Konzepte Modelle zur Beschreibung der
experimentell gemessenen NBE-Konzentrationen in den oben genannten MNBGn ent-
wickelt. Darauf aufbauend wird mit weiteren theoretischen Modellierungen fiir die
Misch-Glassysteme das langreichweitige Transportverhalten der beweglichen Ionen zu-
erst ohne und darauf mit Berticksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung zwischen den
[onen bestimmt. In den Modellierungen wird die AktivierungsenergieF' , die wesentli-
che Grofle sein.

2.5 Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in folgende Teile:

1. Im ersten Teil wird der Mechanismus, der fiir die Entstehung des MNBGEs ver-
mutet wird, durch Entwicklung thermodynamischer Modelle fiir die NBE in den
untersuchten MNBGn validiert. Hierbei wird Bezug auf experimentelle Arbeiten
genommen.

2. Im zweiten Teil wird der langreichweitige Ionentransport in den MNBGn anhand
des NBE-Modells modelliert. Dieses Modell stellt in Kombination mit den thermo-
dynamischen Modellen einen Ansatz fiir den MNBGE in den untersuchten MNBGn
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dar. Hierbei werden Methoden der Perkolationstheorie angewendet, um die Akti-
vierungsenergie der Ionenleitfahigkeit zu berechnen.

. Im dritten Teil werden die Vorhersagen der zur Berechnung der Aktivierungsenergie

der ITonenleitfahigkeit verwendeten Methoden der Perkolationstheorie durch die
Durchfithrung von Monte-Carlo-Simulationen untermauert.

Es wird zunédchst eine Methode verwendet, bei der die Diffusionskonstante und
daraus unter Verwendung der Nernst-Einstein-Relation die Leitfdhigkeit bestimmt
werden. Durch die Wiederholung des Verfahrens fiir verschiedene Temperaturen
und Konzentrationen der beweglichen Ionen wird die Aktivierungsenergie berech-
net und mit den Vorhersagen der Perkolationstheorie verglichen. Diese Methode ist,
wie gezeigt wird, nicht in der Lage, verléassliche Ergebnisse zu liefern. Es wird daher
eine andere Methode der Monte-Carlo-Simulationen verwendet, bei der der kollek-
tive Tonentransport bei Anlegen eines kleinen elektrischen Feldes direkt simuliert
wird. Auch bei dieser Methode wird diese Simulation fir verschiedene Tempera-
turen und Konzentrationen der beweglichen Ionen durchgefithrt, um die Aktivie-
rungsenergie zu berechnen und dann mit den Vorhersagen der Perkolationstheorie
zu vergleichen. Die Leitfahigkeiten, die mit dieser Methode berechnet werden, er-
weisen sich als genauer und ermoglichen schliellich einen Nachweis der Giiltigkeit
der verwendeten Perkolationstheorie.

. Im letzten Teil werden weitere Modellierungen unter Berticksichtigung der Coulomb-

Wechselwirkung zwischen den beweglichen Ionen durchgefiihrt. Dabei wird tiber-
priift, wie gro3 der Anteil ist, den die Coulomb-Wechselwirkung zum Ionentrans-
port beitrdgt, und ob dieser gegebenenfalls vernachlassigt werden kann.



3 Thermodynamische Modelle zur

Berechnung der
NBE-Konzentrationen in MNBGnN

In diesem Kapitel werden thermodynamische Modelle angewendet und weiterentwi-
ckelt, um NBE-Konzentrationen zu berechnen. Die Mischglassysteme, die untersucht
werden, sind kaliumleitende Borophosphat-GlaseryK 20-(1-y)[xB2O3-(1-2)P205], na-
triumleitende Germaniumsulfid- /Phosphorsulfid-GlaseryNa 5S-(1-y)[zGeS; -(1-2) PS5 2],
natriumleitende Tellurit-Borat-GléseryNa 5O-(1-y)[22TeO4-(1-2) By O3], natriumleiten-
de Tellurit-Phosphosphat-GléaseryNa 20-(1-y)[22TeOs-(1-2)P205] und kaliumleitende
Germanat-Phosphat-GlaseryK 20-(1-y)[zGe2O3-(1-2)P205).

3.1 Kaliumleitende Borophosphat-Glaser

Ternare kaliumleitende Borophosphatglaser besitzen eine gute chemische Stabilitét.
Dartiber hinaus zeigen sie einen positiven MNBGE, was ihre Verwendung als Festelek-
trolyten gegeniiber den bindren Alkaliborat- und Alkaliphosphatgldsern begiinstigt.

Zur Beschreibung der NBE-Konzentrationen in den alkaliionen-leitenden Borophosphat-
Glasern der allgemeinen ZusammensetzungyM-(1-y)[zA-(1-z)B], wobei M=K 50 und
A= B,03 sowie B= P,05 sind, wird im Folgenden ein thermodynamisches Modell
entwickelt. Um die theoretische Modellierung mit dem Experiment zu vergleichen,
werden die alkaliionen-leitenden Borophosphat-Glaser mit der Stochiometrie 0.33K50-
0.67[xB203-(1-2)P505], die experimentell von Larinket al.[ 60] untersucht wurden, als
Referenz betrachtet.

Es wurde in diesen Glédsern aus MAS-NMR und Raman-Spektren festgestellt, dass sich
sechs verschieden Netzwerkbildner-Einheiten in Abhangigkeit vom Glaszusammenset-
zung bilden. Diese Netzwerkbildner-Einheiten sind drei Phosphateinheiten P, P(2),
P®) und drei Borateinheiten B®, B®) B®_ In der Abbildung 3.1 sind diese Einheiten
dargestellt. Wie man aus der Abbildung sieht, sind B®) und P®) neutral, wihrend die
anderen Einheiten die Ladungszahlen -2 fiir P und -1 fiir P®, B®), B® haben. Den
Bruchteil einer Einheit X (X= Phosphat- oder Borateinheit) schreiben wir als{ X }=
[X]/([B]+[P]), wobei [X] die molare Konzentration der Einheit Xbezeichnet.
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Abbildung 3.1:Skizze zur Illustration der NBEn in den natriumleitenden Borophosphat-Glésern
0.33K20-0.67[xB203-(1-2)P205], wobeigdie Ladung angibt.

Dementsprechend ergibt sich fiir die Konzentration der Alkaliionen M (K-Ionen):
{M}=y/(1-y). (3.1)

Es ergeben sich aus der Forderung nach Ladungsneutralitit des Gesamtsystems und
der Bewahrung der Gesamtstochiometrie, welche die Gesamtanzahl der Borat- und
Phosphateinheiten festlegt, folgende Gleichungen:

{(PUWI{P D}4{P ®}=1—1,(3.2a)

(B +{B O} +{B W}=x(3.2b)
2(PWL+{P @1 4+{B @}4+{B W}={M}= 1_yy = 0.493.(3.2¢)

Dieses Gleichungssystem fiir die sechs Unbekannten{P ('} {P 2} {P ?} {B @} {B ®)}
und{B “}ist unterbestimmt. Daher sind weitere Informationen benétigt.

Um zusétzliche Informationen in der Modellierung zu gewinnen, beriicksichtigen wir
die Reihenfolge, die bestimmt, welche Einheiten fiir die Ladungskompensation bevor-
zugt sind. Der relevante Parameter, der diese Reihenfolge kontrolliert, ist die Ladungs-
delokalisierung, wobei eine héhere Delokalisierung einen NBE-Typ begtinstigt [46]. Als
Ma$ fir die Delokalisierung wird|q ,|/k, betrachtet, wobeiq , undk , die Ladung und
die Anzahl der ladungstragenden Sauerstoffatome eines NBE-Typsabezeichnen. Fiir

PM- PA) und B®-Einheiten istk , gleich der Anzahl der nichtbriickenden Sauerstof-
fatome. Die delokalisierte Ladung (-1) der geladenen, aber nur briickenden Sauerstoffe
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besitzenden B®-Einheiten wird iiber alle nichtbriickende Sauerstoffatome gleichantei-
lig verteilt. Dies bedeutet, dass|q o|/k.= 1/4, 1/2, 2/3 und 1 fiir B®, P® PO und
B® ist. Somit ergibt sich eine Hierarchie fiir die Einheiten:

AGB(4) <AG P2 <AG P <AG B(z).(3.3)

Um diese Hierarchie zu erkléaren, nehmen wir als Beispiel den Fall des Phosphatglases.
Das Netzwerk wird nur von den P®- und P®)-Einheiten gebildet, weil P®-Einheiten
fiir den Ladungsausgleich giinstiger als P()-Einheiten. Wird Phosphat durch Borat
fiir kleinzersetzt, so ergeben sich zwei Moglichkeiten. Entweder ersetzen die B ©)-
die P®)-Einheiten oderfindet der Ersatz der P - durch B(-Einheiten statt. Weil die
Anderung der freien Enthalpie [Ggu) —G pe] kleiner als [Gpe) —G pe)] [46], werden
die P®- durch B®-Einheiten ersetzt.

Inwieweit diese Reihenfolge von Bedeutung fiir die bevorzugte Auswahl der geladenen
NBE ist hangt von der Frage ab, in welchem Umfang sich die Ladungsdelokalisierung
in Unterschieden zwischen Bildungsenthalpien dieser NBEn widerspiegelt [46]. Im Fol-
genden wird angenommen, dass die Unterschiede der Bildungsenthalpien der Einheiten
im Vergleich zur thermischen Energie grof} sind. Dies fithrt dazu, dass unterschiedliche
x-Bereiche auftreten, in denen jeweils nur eine Einheit durch eine andere ersetzt wird.
Das bedeutet, dass nur eine begrenzte Anzahl der Einheiten berticksichtigt werden
muss. Solange diese Zahl klein ist, ist das Gleichungssystem (3.2) ausreichend, um die
Konzentrationen der Einheiten vorherzusagen.

Im Phosphatglas (z= 0) sind die P®)-Einheiten unter Beriicksichtigung der Hierarchie
in der Relation (3.3) fiir den Ladungsausgleich giinstiger als die PM-Einheiten. Somit
besteht das Netzwerk aus den geladenen P(®)-Einheiten mit einem Anteil{P ®)}={M}
und den neutralen P®)-Einheiten mit dem Anteil{P }= 1—{M}. Dieses Verhalten
fiir die Anteile der P®®)- und P®)-Einheiten kann man so erklaren, dass jedes Alkaliion
M (oder genauer gesagt MO 7) eine P®)_ in eine P®-Einheit umwandelt.

Wird Phosphat teilweise durch Borat ersetzt, so werden die B-Einheiten fiir den
Ladungsausgleich giinstiger. So werden die P®)- die B®-Einheiten ersetzt, wie wir
oben erklart haben. Deshalb betrachten wir fiir kleinez—Werte (kleine ,Zugabe “)
nur die NBEn P, P®) und B®. Dementsprechend ergeben sich folgende Gleichungen
fir die P®-, PG)- und B®-Einheiten:

{PY}={M} -z, (3.4a)
{BW}=g, (3.4Db)
{P®}=1-{M}. (3.4c)

Nun stellt sich die Frage, bei welchem Wertz=x ! dieses Verhalten endet. Weil die
Konzentration der P®)-Einheiten positiv sein muss, erhilt man

o' ={M}, (3.5)
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3 Thermodynamische Modelle zur Berechnung der NBE-Konzentrationen in MNBGn

von Gl. (3.4a).
Es ist in den Alkaliboratglisern bekannt, dass eine direkte Verbindung der B®-

Einheiten durch die Delokalisierung ihrer Ladung energetisch erschwert ist. Deshalb

kann{ M}nicht beliebig grof sein, weil{B ) }sonst grof wird und somit die B ‘-
Einheiten miteinander verkniipft sein kénnen. Um die Frage, wie grofi{ M}dann
maximal sein werden kann, um eine B®-B®-Verbindung immer vermieden werden zu
kénnen, gehen wir davon aus, wie im Beekenkamp-Modell' [61], dass die B(Y-Einheiten
nicht miteinander verkniipft werden diirfen. Das heifit, dass die B(Y-Einheiten entwe-
der mit den P®)- oder den P® verbunden sein konnen. Deswegen fithren wir die
folgende Einschénkung ein:

4BWI<3{P @14 2P P (3.6)
Setz man die Gln. (3.4) und (3.5) in Gl. (3.6) ein, so ergibt sich:
4r<3(1—{M}) + 2({M}—=).(3.7)

Dies bedeutet, dass der maximale{ M}-Wert gleich

{M}, = i (3.8)

ist. Das ist der gleiche kritische Wert{M} . wie im Beekenkamp-Modell, weil die

Anzahl der BOs in den P®- und P®)-Einheiten gleich der in den B®- und B®-
Einheiten ist [61].

Im Folgenden werden wir vorhersagen, wie sich die NBE-Konzentrationen verhalten
wiirden, wenn{ M} <{M} . wéare. Dann werden wir die Modellierung zur Berechnung

der NBE-Konzentration fir{ M}>{M} ., wie im vorliegenden System, vorstellen.

3.1.1 Vorhersagen der NBE-Konzentrationen fiir{ M} <{M} .

Wenn{M}<{M} , ist und Phosphat durch Borat fiir (z > x) weiter ersetzt wird,
ergibt sich ein zweiter Bereich. In diesem Bereich bleibt der Anteil der B(-Einheiten
konstant bei dem Wert{B W}, =z I ={M}, weil alle Alkaliladungen durch die

B™-Einheiten kompensiert wurden. Deswegen werden die neutralen P®)- durch die
neutralen B®-Einheiten ersetzt. Es ergeben sich dementsprechend folgende Losungen
des Gleichungssystem (3.2a-3.2c¢):

{PYV}=1-z, (3.92)

{BW}={B W}, ={M}, (3.9b)

(BN =z—{B &}, =z—{M}.(3.9¢)
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3.1 Kaliumleitende Borophosphat-Glaser
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Abbildung 3.2:Vorhergesagte NBE-Konzentrationen in den kaliumleitenden Borophosphatglé-

sernyK 20-(1-y)[zB203-(1-2)P20s5] fiir kleine Konzentration der Alkaliionen
{M}=1/4 (y=0.2).

Weil der Ersatz der P®)- durch die B®-Einheiten beiz= 1 beendet, wenn{P *}= 0
ist, gibt es keine weiterex—Bereiche.

Die Abbildung 3.2 zeigt das vorhergesagte Verhalten fiir die mit den Gln. (3.4) und
(3.9) berechneten NBE-Konzentration als Funktion vonzin den Alkaliborophosphat-
GlasernyK 5S-(1-y)[xB203-(1-2)Py05] firy= 0.2. Dieses vorhergesagte Verhalten
kann man nur mit Vorsicht berticksichtigen, weil es moglich ist, dass die positiv gela-
denen P™-Einheiten in den kaliumleitenden Borophosphatgldsern mit kleiner Konzen-
tration der Alkaliionen auftreten [62]. Dies bedeutet, dass die bisherige Modellierung
weshalb modifiziert werden muss. Das wollen wir hier nicht weiter machen.

3.1.2 Berechnung der NBE-Konzentrationen fiir{ M/} >{M} .

Wenn{M}>{M} , ist, wie im Fall des vorliegenden Systems ({M}= 0.493), wird
die Modellierung komplizierter, weil{B % }gro8 wird. Somit stellt sich die Frage, wie
man mit den B*-B®-Verbindungen umgehen soll. Hierzu nehmen wir an, dass ein

konstanter Bruchteil (f) (unabhéngig vonz) der briickenden Sauerstoffatome in den
B®-Einheiten zu B®W-B®-Verbindungen fihig ist und dass das Auftreten der NBEn

!Beekenkamp-Modell ist ein Modell, das in 1965 zur theoretischen Beschreibung der NBE-
Konzentrationen in Alkaliborat-Glédsern vorgeschlagen.
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3 Thermodynamische Modelle zur Berechnung der NBE-Konzentrationen in MNBGn

immer noch durch die Ladungsdelokalisierung kontrolliert wird [46]. So lasst sich die
allgemeine Relation des Bruchteils fder briickenden Sauerstoffatome in den B )-B(®)-
Verbindungen:

4(1-H{B D}<3({P D}+{B ©}) +2({P@}+{B @}) +{P V},(3.10)

schreiben.

Wir wiederholen nun die Analyse im ersten Bereich (v < '), wo nur die P(®)- P(
und B®-Einheiten beriicksichtigt werden. So wird G1.(3.10) in diesem Bereich zu

4(1-H{B Wr<3{P 4 2{P P}.(3.11)
modifiziert. Setzt man die Gln. (3.4a-3.4¢) in (3.11) ein, so werden{M} , zu
3

(3.12)

(3.13)

M), =
WM =747
undz ! zu
L3
6—af
modefiziert.

Wir definieren nun einen zweiten Bereich (z! < z), in dem{B #®}=x ! konstant bleibt,

weil alle Alkaliladungen durch diese Einheiten kompensiert wurden. Dies bedeutet,

dass die Relation (3.11) eine Gleichung wird:

_ 3—{M}

(BO)=(B V). = 11

=z 1.(3.14)

Deswegen werden P®)- durch B®)-Einheiten in diesem Bereich ersetzt. Das Netzwerk
besteht in diesem Bereich aus den P®-, PG BG). ynd B®-Einheiten. Es ergeben
sich dementsprechend folgende Losungen des Gleichungssystem (3.2a-3.2c¢):

{(PV}=(M}—{B W}, (3.15a)

(BN =z—{B @1 (3.15b)

{(PO)= 1—{M}+{B W},)—z.(3.15¢)

Der Ersatz der P®)- durch B®)-Einheiten wird beendet, wenn{P ®)}= 0 wird. So
erhalt man:
g =1-{M}+{B @} (3.16)

Im Boratglas (z= 1) sind die B )-Einheiten fiir den Ladungsausgleich giinstiger als
die B®Einheiten. Somit besteht das Netzwerk in diesem Fall aus den geladenen B®)-
Einheiten mit einem Anteil

{BW={M} (3.17)
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Abbildung 3.3:Berechnete NBE-Konzentrationen im Vergleich mit experimentellen Ergebnis-
sen aus MAS-NMR-Spektren fiir die kalimleitenden Borophosphatglédser mit den
Zusammensetzungen 0.33K20-0.67[zB203-(1-2)P205]. Die Symbole stellen die
experimentellen Daten dar [60]. Ergebnisse der theoretischen Modellierung fiir
f=0.001 sind als Linien dargestellt.

und den neutralen B®)-Einheiten mit dem Anteil
{B®}=1—-{M}. (3.18)

Dieses Verhalten fiir die Anteile der B®- und B®-Einheiten lisst sich so erkliren,
dass jedes Alkaliion M (oder genauer gesagt MO ;) eine B®- in eine B(Y-Einheit
umwandelt.

In der Abbildung 3.3 sind die mit den Gln. (3.4), (3.15), (3.17) und (3.18) berech-
neten NBE-Konzentrationen (Linien) als Funktion vonzin den Alkaliborophosphat-
GlasernyK 5S-(1-y)[2B203-(1-2)P2Oj5] firy= 0.33 dargestellt. Die berechneten NBE-
Konzentrationen zeigen eine gute Ubereinstimmung bis auf kleine Abweichungen fiir
{P@}mit den experimentellen Daten (Symbole).

3.2 Natriumleitende Germaniumsulfid-/
Phosphorsulfid-Glaser

Natriumleitende Germaniumsulfid-/ Phosphorsulfid-Gléser, in denen die Sauerstoff-
durch Schwefelatome ersetzt werden, besitzen im Vergleich zu den Borophosphatglasern
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3 Thermodynamische Modelle zur Berechnung der NBE-Konzentrationen in MNBGn

sehr hohe ionische Leitfdhigkeiten und sind daher fiir Anwendungen besonders inter-
essant. Diese Glaser mit der ZusammensetzungyNa ,S-(1—y)[xGeS 5 -(1-2)PS5,] fiir
y= 0.5 wurden von Bischoffet al.[  63] synthetisiert und ihre Struktur durch IR-
und Raman-Spektren sowie MAS-NMR charakterisiert . Die PSs/o-Formel wurde so
ausgesetzt, damit ein Netzwerkbildner P durch einen Ge ersetzt wird.

Wenn NayS-P5S5-Glas mit NagS-GeS-Glas gemischt wird, werden die Natriumionen
iiber die Phosphorsulfid- und Germaniumsulfid-Einheiten nicht gleichanteilig verteilt.
In diesen Glasern sind die Phosphorsulfid-Einheiten mit einer groffen Anzahl der Natri-
umionen assoziiert und dementsprechend sind sie mehr depolymerisiert. Im Gegensatz
dazu haben die Germaniumsulfid-Einheiten Natriummangel [63].

Im Folgenden wird ein thermodynamisches Modell zur Beschreibung der NBE-Konzent-
rationen in den Germaniumsulfid-/ Phosphorsulfid-Glasern entwickelt. In diesen Gla-
sern wurden NBE-Konzentrationen aus MAS-NMR und Raman-Spektren [63] be-
stimmt (s. Abb. 3.4) und die Ergebnisse dieser Messungen dienen als Referenz fiir
unsere Modellierung.
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Abbildung 3.4:Experimentelle Konzentrationen der Einheiten in den natriumleitenden
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Germaniumsulfid-/ Phosphorsulfid-Glasern 0.5NagS-0.5[zGeSg -(1-2)PS5 5] als
Funktion vonz[ 63]. Die Symbole stellen die experimentellen Daten dar. Die
gestrichelten Linien dienen der Augenfithrung.

Aus MAS-NMR und Raman-Spektren konnten in diesen Glésern sieben verschiedene
Netzwerkbildner-Einheiten identifiziert werden [63]:
drei tetragonale Phosphorsulfid-Einheiten P™ mitnBSs (n=0,1,2) und Ladungszahlen
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Abbildung 3.5:Skizze zur Illustration der NBEn in den natriumleitenden Germaniumsulfid-/
Phosphorsulfid-Glasern 0.5Na2S-0.5[xGeSa- (1-2)PSj j5]-Glisern.

(n-3), eine PUP)-Einheit, in der ein Phosphoratom direkt mit einem anderen verbun-
den ist, mit Ladungszahl (-2) sowie drei tetragonale Germaniumsulfid-Einheiten Ge(™
(n=2,3,4) mitnBSs und Ladungszahlen (n-4). In der Abbildung 3.5 sind diese Ein-
heiten dargestellt. Den Anteil einer EinheitX(X= P ) oder Ge(™) schreiben wir als
{X}= [X]/([Ge]+][P]), wobei [Ge]+[P] die molare Konzentration aller in diesen Gla-
sern vorhandenen Einheiten ist. Wie zuvor ist der Bruchteil der Alkaliionen (Na-Ionen)
durch{M}= 2y/(1-y) gegeben.

Die Modellierung fiir dieses Mischglassystem ist wegen der Bildung der PUP)-Einheiten
komplizierter als fiir die terndren alkaliionen-leitenden Borophosphatgliser. Die P(F)-
Einheiten werden sich gebildet, wenn ein BS in der P-S-P-Bindung freigegeben wird,
so dass eine P-P-Bindung entsteht (s. Abb. 3.5). Hier stellt sich die Frage, wo das die
P-Atome verbriickende Schwefelatom verbleibt. Um diese Frage zu beantworten, ist
zuerst zu tUberpriifen, ob der gemessene Schwefelgehalt in diesen Glédsern mit dem, der
aus der Stochiometrie berechnet wird, iibereinstimmt.

Der experimentelle Schwefelgehalt wird so berechnet, dass man die experimentell ge-
messenen Konzentrationen der Phosphorsulfid- und Germaniumsulfid-Einheiten [63]
in die Formel

{Shem = 3o, (4-n/2){P }+3P 0P 1 3™ (4-n/2){Ce M}(3.19)

einsetzt. Der Schwefelgehalt, der sich aus der Stochiometrie ergibt, wird mit der fol-
genden Formel berechnet:

{S}=[SI/([P] + [Ge]) = [y+ (1—-y)(22+ 5(1—2)/2)]/(1=y) = (T—x)/2.(3.20)
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{S}

Abbildung 3.6:Vergleich des gemessenen Schwefelgehaltes{S} c;, (Datenpunkte) [63] mit dem
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von der Stochiometrie erwarteten Schwefelgehalt{S}=(7—x)/2 (Linie) in den
natriumlitenden Germaniumsulfid-/ Phosphorsulfid-GlésernyNa 2S-(1-y)[zGeS2
-(1-2)PS5 9] fiiry= 0.5.

In der Abbildung 3.6 ist ein Vergleich des gemessenen Schwefelgehaltes (Datenpunk-
te) mit dem von der Stochiometrie berechneten Schwefelgehalt{S}=(7—x)/2 (linie)
in den Germaniumsulfid-/ Phosphorsulfid-GlésernyNa 5S-(1-y)[2GeS, -(1-2)PS; 5] fiir
y= 0.5 dargestellt. Es stellt sich heraus, dass die experimentellen Werte des Schwefel-
gehaltes von den von der Stochiometrie erwarteten Werten abweichen. Diese Abwei-
chung entspricht einem Schwefel-Verlust, fiir dessen Ursache vermutet werden kann,
dass im Herstellungsprozess der Gliser aufgrund der Bildung von PUP) -Einheiten
Schwefel verloren geht.

Bei der theoretischen Modellierung werden wir zuerst von einem Modell ausgehen,
in dem wir den Schwefel-Verlust nicht beriicksichtign und die P® und PP in ei-
ner Einheit PM*°Y zusammenfassen. Dass P und PM?) in einer Einheit PtV zyu-
sammengefasst werden, kénnen wir dadurch begriinden, dass die PP)-Einheiten nur
dann relevant sind, wenn der Schwefel-Verlust berticksichtigt wird. Im néchsten Schritt
werden wir die Modellierung dann durch die Beriicksichtigung des Schwefel-Verlustes
verfeinern.



3.2 Natriumleitende Germaniumsulfid-/ Phosphorsulfid-Gléaser

3.2.1 Modell Al (ohne Schwefel-Verlust-Beriicksichtigung und
ohne Beriicksichtigung der Ge!Y-Einheiten)

Der Ausgangspunkt fiir das Modell sind die Gleichungen fiir die Gesamtstochiometrie
(Gesamtzahl der Germaniumsulfid- und Phosphorsulfid-Einheiten) und die Ladungs-
neutralitét:

{(POY (P o)L (P D= 17 (3.21a)
{GeP}+{Ge =g, (3.21b)

3{PO}4 2{P 1} {P @)1 2{Ge @D} 4+{Ge P }={M}.(3.21¢)

Wir fangen unsere Modellierung mit dem Phosphorsulfid-Glas (z= 0) an. Wir ver-
wenden die gleiche Logik wie im Fall der kaliumleitenden Borophosphat-Glaser. Fiir
die Delokalisierung betrachten wir|q ,|/k,, wobeiq , undk , fir das vorliegende Sys-
tem die Ladung und die Anzahl der ladungstragenden Schwefelatome eines NBE-Typs
abezeichnen [ 46]. Fiir P©- P(tot)_ und P®)-Einheiten istk , gleich der Anzahl der
nichtbriickenden Schwefelatome. Dies bedeutet, dass|q o|/ks= 1/2, 2/3 und 3/4 fir die
PR pUtt ynd PO)-Einheiten ist. Somit ergibt sich eine Hierarchie fiir NBEn:

AGP(Q) <AG p(ltot) <AG p(o).(3.22)

Unter Beriicksichtigung dieser Hierarchie sind die P®®-Einheiten fiir den Ladungsaus-
gleich giinstiger als die anderen Einheiten. So erhilt man fiir den Anteil{P ?}von

den Gln. (3.21a) und (3.21c) zwei Losungen, die nicht in konsistenz miteinander sind.
Daher betrachten wir neben den P®)-Einheiten auch die P(***Y)-Einheiten und somit
wird das Netzwerk von den P®)- und P(Y)-Einheiten gebildet. Die mit den (3.21a) und
(3.21c) berechneten Konzentrationen der P?)- und P(***Y)_Einheiten sagen vorher, dass
nur PM-Einheiten im Glassystem auftreten. Das ist nicht in Ubereinstimmung mit den
experimentellen Daten. Daher treten die P()- Pt ynd P@)-Einheiten gleichzeitig
auf, welche die folgenden Gleichungen erfiillen:

(PO} {Pp oY1 fp @N= 17 (3.23a)

1—
Gleichungen (3.23a) und (3.23b) stellen zwei Gleichungen fiir drei Unbekannte dar.
Deswegen sind noch zusatzliche Informationen nétig. Das gleichzeitige Auftreten von
den PO- POtt)_ ynd P@-Einheiten deutet darauf hin, dass die relevanten Unter-
schiede in den Bildungsenergien dieser Einheiten nicht viel groer als die thermische
Energie. Um diesen Effekt in der Modellierung zu beriicksichtigen, fithren wir ein effek-
tives Gleichgewicht zwischen den konkurrierenden Einheiten ein. Hierzu wird fiir den

3{PO}+ 2{P Mo} (P @} ={M}= 2?2 = 2.(3.23b)
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Fall der P©)-, P(tot)_ ynd PA)-Einheiten die folgende Disproportionierung betrachtet,
welche einen Ausgleich der Netzwerkbildner-Einheiten P, P®) und P durch eine
Reaktion beschreibt:

oplitet) —p ) 4 pO) (3.24)

Die zugehorige Reaktionskonstante ist gegeben durch:

{POHPO)

Kp = (P2

(3.25)

Im Allgemeinen ist die Reaktionskonstante sowohl vom Mischungsgrad (z) als auch
von der Konzentration der Natriumionen{M}abhéngig. In der Modellierung wird
angenommen, dass diese Abhédngigkeit schwach ist und vernachlassigt werden kann.
Fir die Gln. (3.23) und (3.25) ergeben sich folgende Losungen:

(PO ={p @}= HI\/T,(BQGa)
1

ptethy = 3.26b
L I Y o (3:260)

Wird Phosphorsulfid teilweise durch Germaniumsulfid ersetzt (Erhohung vonz), so
fangen die Ge®)-Einheiten an sich zu bilden. Auflerdem nimmt der Anteil der P
Einheiten durch die Zugabe von GeS, ab, weil sie sich wegen der ungleichen Vertei-
lung der Natriumionen iiber Phosphorsulfid- und Germaniumsulfid-Einheiten in P(®)-
Einheiten umwandeln, die energetisch stabiler sind. Dementsprechend wird das Netz-
werk aus Pt PO ynd Ge®)-Einheiten gebildet, welche die folgenden Gleichungen
erfiillen:

(POY (P o)) (P D= 1z (3.27a)

{Ge® )=z, (3.27b)
3{P(0)}+ 2(P (1tot)}+{P (0)}+{Ge (3)}:{M}: iyy = 2.(3.27¢c)

Mit den Gleichungen (3.25) und (3.27) kénnen die Unbekannten{P ()} {P (1t}
{P@}und{Ge ®}bestimmt werden. Dieses Verhalten gilt bis zu einem Wertz . Der
Wertz ! ergibt sich aus der Forderung, dass die Konzentrationen der Netzwerkeinheiten

1tot) _

positiv sein miissen. In dieser Modellierung ergibt sich eine physikalische Losung fiir die

Gleichungen, solangez ! <0.4 ist. Wir definieren nun einen zweiten Bereich (x > x 1),
in dem wir die Ge®-Einheiten beriicksichtigen. Das Netzwerk wird in diesem Fall von
den PO p(tot). PR Gel)- und Ge®-Einheiten gebildet. Es d4ndern sich daher nur
Gln. (3.27b-3.27¢):

{GeP}+{Ge =g, (3.28a)
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Abbildung 3.7:Berechnete NBE-Konzentrationen in den natriumleitenden Germaniumsulfid-/
Phosphorsulfid-Glésern 0.5NaS-(1-0.5)[zGeSz -(1-2)PS; /9] als Funktion vonz
fiir den Fall, dass der Schwefelverlust und die Ge®-Einheiten nicht beriicksich-
tigt werden. Die Symbole stellen die experimentellen Daten dar. Ergebnisse der
theoretischen Modellierung fiirK p = 2.2x10 2 undK gfg’ﬁ = 3x10 ~* sind als
Linien dargestellt.

3{p(0)}+ 2P (1tot}+{P (2}+{Ge (3)}+ 2{Ge (2)}:{M}= 133 = 2.(3.28b)

Dieses Gleichungssystem fiir die fiinf Unbekannten{P 9} {P (19} P 21 fGe @ }und
{Ge(3)}ist unterbestimmt. Daher sind weitere Informationen bendétigt. Um zusatzliche
Informationen zu gewinnen, wird zusatzlich die folgende Disproportionierung

Ge® 4+ PO =Ge @ 4 plitev) (3.99)

mit der Reaktionskonstante

tot {P(ltOt)}{Ge(Q)}
Kaer = 0 G -
{PO}HGe™}

(3.30)

angenommen.

Die Abbildung 3.7 zeigt einen Vergleich der mit den Gln. (3.25), (3.26), (3.27), (3.28)
und (3.30) berechneten NBE-Konzentrationen mit den experimentellen Daten. Das
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Abbildung 3.8:Berechnete NBE-Konzentrationen in den natriumleitenden Germaniumsulfid-/
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Phosphorsulfid-Glésern 0.5NaS-(1-0.5)[zGeSz -(1-2)PS; 5] als Funktion vonz
fiir den Fall, dass der Schwefelverlust nicht beriicksichtigt wird und die Ge®)-
Einheiten eingefithrt werden. Die Symbole stellen die experimentellen Daten dar.
Ergebnisse der theoretischen Modellierung fiir K p = 2.2x10 ™4 K 2%t = 3x10~*
und K é%P = 0.15 sind als Linien dargestellt.

Verhalten der NBE-Konzentration zeigt eine gute Ubereinstimmung mit den experi-
mentellen Daten fiir dieyNa 2S-(1—y)[xGeS 5 -(1-2)PSs5]-Gléser fiiry= 0.5 bis auf
die Konzentration der P(°- und Ge®-Einheiten in dem Bereich (z<z ). Das kénnte
daran liegen, dass wir den Anteil der Ge¥-Einheiten in diesem Bereich nicht beriick-
sichtigt haben. Deshalb werden wir diesen Anteil in in der néchsten Modellierung
betrachten, um zu sehen, ob sich das Verhalten der gemessenen NBE-Konzentration
mit unserer Modellierung reproduzieren lasst.

3.2.2 Modell A2 (ohne Schwefel-Verlust-Beriicksichtigung, aber
mit Beriicksichtigung der Ge'*-Einheiten)

Wir werden nun die Ge®-Einheiten in der Modellierung beriicksichtigen. Fiir den Fall
(0< x < o 1), wobeiz ! das Ende des Bereichs, in dem sich eine physikalische Losung
fiir die NBE-Konzentrationen ergibt, wird das Netzwerk von den P(?)-, p(itot)_ p(©)_
Ge®)- und Ge™-Einheiten gebildet. Dann &ndert sich durch die Einfithrung der Ge®-
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Einheiten nur Gl. (3.27b):
{Ge® Y +{Ge W)=z, (3.31)
Um die Unbekannten{P 9} ,{P (%9} {P 2} {Ge ®}und{Ge “}zu berechnen, wird
die folgende Disproportionierung
Ge 4 PO =Ge @ 4 plitet) (3 .32)

mit der Reaktionskonstante

0 _ {P(O)}{Ge(4)}
GeP ™ {p(ltot)}{Ge(3)}'

(3.33)

angenominern.

Im Bereich (z! < 2 <1) werden die Ge ®-, Ge®)-, Ge®-, PA)- pUtet). ypd PO-
Einheiten das Netzwerk bilden und dementprechend &ndert sich Gl. (3.28a):

{CeP}+{Ge PV {Ge W}=x.(3.34)

Die Abbildung 3.8 zeigt einen Vergleich der mit den Gln. (3.23), (3.25), (3.27a), (3.27¢),
(3.28b), (3.30), (3.31) und (3.33) berechneten NBE-Konzentrationen mit den experi-
mentellen Daten. Wie man sieht, zeigen die berechneten NBE-Konzentrationen eine
gute Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten. Allerdings sind kleinere Ab-
weichungen im Bereich (£<0.4) zu erkennen. Deshalb werden wir im néchsten Schritt
versuchen, die Modellierung so zu verfeinern, dass das Verhalten der aus MAS-NMR
gemessenen NBE-Konzentration mit unserer Modellierung reproduziert wird. Hierzu
werden wir den Schwefelverlust beriicksichtigen, in dem wir die PF)-Atome der P-P-
Einheiten explizit einfiithren.

3.2.3 Modell B1 (mit Schwefel-Verlust-Beriicksichtigung und
ohne Beriicksichtigung der Ge(*-Einheiten)

In dieser Modellierung wird der Schwefel-Verlust dadurch beriicksichtigt, dass die
PUP)_Atome der P-P-Einheiten explizit eingefithrt werden.

Fiir das Phosphorsulfidglas (z= 0) werden die P (-, POP). P()_ P?)_Einheiten be-
riicksichtigt, die folgende Gleichungen erfiillen:

{(POYH{P W}{P UPI (P 1= 1(3.35a)

3{PO} 4+ 2{P W} 4 2{P WP} 4{P B}={M}= f; = 2.(3.35b)
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Dieses Gleichungssystem fiir die vier Unbekannten{P (¥} {P W} {P (Plund{P @}
unterbestimmt. Es werden zwei Bestimmungsgleichungen benétigt. Neben Gl. (3.25)

wird die Gleichung fiir den Schwefelgehalt beriicksichtigt:
7
4{PO}+ g{P<1P>}+ 3{P M}+ 3{P @}={S}.(3.36)

Fir{S}wird der experimentelle Wert des Schwefelgehaltes verwendet. Wenn man Gl.

(3.25), (3.35) und (3.36) 16st, dann erhilt man die Konzentrationen der P(®- P()-,

PP)_ yund P@-Einheiten.

Erhoht manz (kleine ,,Zugabe “) bis 0.4, so fangen die P ()-Einheiten an, sich in P()-
Einheiten umzuwandeln. Fiir die Konzentrationen der beteiligten NBEn erhélt man

folgende Gleichungen:

{(POY{P W{P PP P=1-2,(3.37a)
3{PO}+ 2{P W}4 2{P P} 4{P P}+{Ce B }={M},(3.37h)
{Ge® =g, (3.37¢)

4{PO}+ ;{P<I>}+ 3{P "}+3{P P}+ Z{Ge<3>}={8}-<3-37d>

Lost man die Gleichungen (3.25), (3.35), (3.36) und (3.37), so erhilt man die Konzen-
trationen der Ge®-, P2 p_ pUP)_ PO _Einheiten. Man sieht auf Abb. 3.9, dass
die Konzentration der P(P)-Einheiten in diesem Bereich konstant bleibt, was darauf

hinweist, dass sie stabiler als P(-Einheiten sind.

Wirde > z !, so werden die Ge®-Einheiten im Netzwerk gebildet. In diesem Fall

andern sich die Gln. (3.37b), (3.37c) und (3.37d) zu

3{PO 4 2{P W} 2{P UV} {P @4 {Ge W)+ 2{Ge @}={M}= f’yxs.ssa)

{GeP}+{Ge D=z, (3.38D)

PO+ ;{P(I)}Jr 3{P P14 3{P @}+ Z{Ge<3>}+ 3{Ge ?}={S}.(3.38¢)

Die Abbildung 3.9 zeigt einen Vergleich der mit den Gln. (3.25), (3.35), (3.36),(3.37)
und (3.38) berechneten NBE-Konzentrationen mit den experimentellen Daten. Wie
man sieht zeigen die NBE-Konzentrationen eine gute Ubereinstimmung mit den expe-

rimentellen Daten. Kleinere Abweichungen im Bereich (2<0.6) sind zu schen. Daher

werden wir im néchsten Schritt die Ge¥-Einheiten in der Modellierung beriicksichti-

gen.
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Abbildung 3.9:Berechnete NBE-Konzentrationen in den natriumleitenden Germaniumsulfid-/
Phosphorsulfid-Glésern 0.5NaS-(1-0.5)[zGeSz -(1-2)PS; /9] als Funktion vonz
ohne Beriicksichtigung der Ge¥)-Einheiten. Die Symbole stellen die experimen-

tellen Daten dar. Ergebnisse der theoretischen Modellierung fiirK p = 2.2x10 ~3,
K3t = 3x10 ~* undK &, = 0.15 sind als Linien dargestellt.

3.2.4 Modell B2 (mit Schwefel-Verlust-Beriicksichtigung, aber
mit Beriicksichtigung der Ge(4)-Einheiten)

Im Bereich (0< z < z 1), wobeiz ! das Ende des Bereichs ist, in dem sich eine phy-
sikalische Losung fiir die NBE-Konzentrationen ergibt, besteht das Netzwerk aus den
PO PP p_ PR Ge®)-, Ge-Einheiten. Diese Einheiten erfiillen die folgenden
Gleichungen:

{Ge®}+{Ge M=z, (3.39a)

7 5
4{PO}+ 5{P<1>}+ 3{P P4 3{P D} + 5{(}e<3>}+ 2{Ge W1={S}.(3.39h)
Im Bereich (z! < z <1) werden die P (O- POP)_ PO_ PR Ge®- Ge®)-, Gel-
Einheiten betrachtet. Folgende Gleichungen miissen dann erfiillt werden:

3{POL+ 2P W4 2P V1 {P D}4{Ge @}+2{Ge P }={M},(3.40a)
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{GePV+{Ge P}4+{Ge W}=z,(3.40b)

4P} 4 ;{p<1>}+3{p<w>}+ 3P+ Z{Ge<3>}+ 3{Ge@}+{Ge W}={S}.(3.40¢)

Die Abbildung 3.10 zeigt einen Vergleich der mit dem Modell B2 berechneten NBE-
Konzentrationen mit den experimentellen Daten. Wie man sieht zeigen die NBE-
Konzentrationen eine sehr gute Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten.

Zusammenfassend haben wir gezeigt, dass die gemessenen NBE-Konzentrationen in
Natriumleitende Germaniumsulfid-/ Phosphorsulfid-Glésern der ZusammensetzungyNa oS-
(1-y)[xGeS; -(1-2) PS5 5] fiiry= 0.5 sehr gut durch das thermodynamische Netzwerkeinheiten-
Modell beschrieben werden.

NBE-Konzentrationen

Abbildung 3.10:Berechnete NBE-Konzentrationen in den natriumleitenden Germaniumsulfid-/
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Phosphorsulfid-Glésern 0.5NayS-(1-0.5)[zGeS; -(1-7)PS5 o] als Funktion vonz
mit Beriicksichtigung der Ge(Y-Einheiten. Die Symbole stellen die experimentel-
len Daten dar. Ergebnisse der theoretischen Modellierung fiirK p = 2.2x10 ~,
K3t = 3x10 ~* undK &, = 0.15 sind als Linien dargestellt.
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3.3 Natriumleitende Tellurit-Borat-Glaser

Natriumleitende Tellurit-Borat-GlaseryNa 2O-(1—y)[22TeO o-(1-2)Bo0O3] fiiry= 0.33
wurden experimentell von Larinket al.| 64] untersucht. In diesen Glésern konnten ex-
perimentell aus MAS-NMR und Raman-Spektren fiinf verschiedene Netzwerkbildner-
Einheiten identifiziert werden: drei tetragonale Borat-Einheiten B™ n=2,3 4, mitn
BOs und Ladungszahl (-1) fiir die tetragonale B- und trigonale B®-Einheit sowie
Ladungszahl null fiir die neutrale, trigonale B®)-Einheit, und zwei Tellurit-Einheiten.
Die Tellurit-Einheiten sind Te(!)3 mit nur BO und der Ladungszahl (-1), wobei ein Te-
Atom mit drei Sauerstoffatomen koordiniert ist, und die neutrale Te® ,-Einheit mit
vier BOs. Den Anteil einer EinheitX(X= B ™ oder Te(™) definieren wir als{X}=
[X]/([Te]+[B]), wobei [Te]+[B]= [Te{"]+[Te\"]+[B@]+ [B®]+[B@] die Gesamtkon-
zentration aller in diesen Glasern vorhandenen Einheiten ist. Dementsprechend lasst
sich die Konzentration der Alkaliionen als schreiben:{ M}= [M]/([Te] + [B])=y/(1-y).

A X A

B® B B®? e O
q= q= — 1 q= — 1
(4) (1)
Te(4) Te( 3)
q= = —1

Abbildung 3.11:Skizze zur Illustration der NBEn in denyNa 20- (1—y)[22TeO 2-(1-2)B203]-
Glésern fiiry= 0.33, wobeigdie Ladung ist.

Die Gleichungen fir die Gesamtstochiometrie (Gesamtzahl der Tellurit- und Borat-
Einheiten) und die Ladungsneutralitat sind:

{BP}4+{B ®}+{B W= 1-2(3.41a)
{TeWy}4+-{Te W, }= 22,(3.41Db)

R e ;(3.41@
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Abbildung 3.12:Konzentrationen der Netzwerkbildner-Einheiten in denyNa 20- (1—y)[22TeO o-

(1-2)B203]-Glésern firy= 0.33 als Funktion vonzDie Symbole stellen

die experimentellen Daten dar. Ergebnisse der theoretischen Modellierung fiir

K%éB = 0.89 sind als Linien dargestellt.

Wir fangen unsere Modellierung mit dem Boratglas (z= 0) an. Da die B - fiir den
Ladungsausgleich giinstiger als B®-Einheiten sind, werden wir nur B®)- und B®-
Einheiten berticksichtigen und das Netzwerk wird daher von diesen Einheiten gebildet.

Dann ergeben sich fiir B®)- und B®-Einheiten folgende Konzentrationen:

{B®Y=1—{M}=0.5,(3.42a)

{BW}={M}=025. (3.42b)

Wie man sieht, stimmt die{B }in diesem Fall (Nichtberiicksichtigung der B (-

Einheiten) mit dem gemessenen Wert iiberein, wihrend die{B ®}eine deutliche Ab-
weichung zeigt.

Wird Borat teilweise durch Tellurit ersetzt, so beginnen sich die Te®W5- und Te®,-
Einheiten zu bilden. Um die Konzentrationen der B®-, B®)- TeW,- und Te®,-

Einheiten zu berechnen, wird die folgende Reaktion
TeW; + B® =Te @, 4+ BW.

mit der Reaktionskonstanten

B {B(3)}{Te(1)3}

Kiep = (3.43)

{BIH{Te,}
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3.3 Natriumleitende Tellurit-Borat-Glaser

angenommen, wobei die Ladungsneutralitit und die Anzahl der Sauerstoffatome er-
halten sind.

In der Abbildung 3.12 ist ein Vergleich der mit den Gln. (3.41) und (3.43) berechneten
NBE-Konzentrationen mit den experimentellen Daten gezeigt. Es ist eine gute Uber-
einstimmung bis auf{B ¥ }zu erkennen. Wir werden daher im nichsten Schritt die
B®)_Einheiten beriicksichtigen.

Im Boratglas (z= 0) wird das Netzwerk von den B - B®)- und B®-Einheiten
gebildet. Es ergeben sich in diesem Fall folgende Gleichungen:

(B 4{B O} +{B W}=1,(3.44a)

@) Wy Yy _1
{B¥}+{B W}= Ty 2.(3.44b)
Dieses Gleichungssystem fiir die sechs Unbekannten{B )} {B 3 }und{B ®}ist un-
terbestimmt. Daher sind weitere Informationen benétigt. Da{M}= 3§ >{M} , =2
(s. Abschnitt 3.1) ist, nehmen wir wie im Fall kaliumleitende Borophosphat-Gléser an,
dass ein konstanter Bruchteil (f) (unabhéngig vonz) der briickenden Sauerstoffatome
in den B®W-Einheiten zu B®-B®-Verbindungen fihig ist. So lisst sich die Relation
des Bruchteils fder briickenden Sauerstoffatome in den B (Y-B®-Verbindungen:

4(1-H{B W}<3{B ¥}) +2{B™},(3.45)

schreiben. Dann ergeben sich folgende Losungen fiir Gln. (3.44) und (3.45):

(BOV—{M)}— ; (3.460)
@, 1 (1-4f)

{B@} Pl =CENE ,(3.46b)

(B ={M}—-{B @} (3.46¢)

Wird Borat teilweise durch Tellurit ersetzt, so beginnen sich die Te®s- und Te,-
Einheiten zu bilden. Unmittelbar danach wird der kleine Anteil der B®-Einheiten im
Boratglas (z= 0) depolymerisiert, so dass sie in keinem der MNBGn auftreten. Daher
wird die Modellierung in diesem Fall ahnlich wie im Fall der Nichtberiicksichtigung
der B®-Einheiten. In der Abbildung 3.13 ist ein Vergleich der mit den Gln. (3.41)
und (3.46) berechneten NBE-Konzentrationen mit den experimentellen Daten gezeigt.
Wie man sieht, zeigen die berechneten NBE-Konzentrationen gute Ubereinstimmung
mit den experimentellen Daten.
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Abbildung 3.13:Konzentrationen der Netzwerkbildnereinheiten als Funktion vonzDie Symbole
stellen die experimentellen Daten firyNa 90- (1—y)[22TeO o-(1-2)B203] fiir
y= 0.33 dar. Ergebnisse der theoretischen Modellierung fiir K %éB = 0.89 und

f=0.15 sind als Linien dargestellt.

3.4 Natriumleitende Tellurit-Phosphat-Glaser

Natriumleitende Tellurit-Phosphat-Glasery M 5O-(1-y)[22TeOq-(1-2)P205], wobei M=
Na ist, wurden experimentell von Larinket al.| 65] untersucht. In diesen Glasern konn-
ten experimentell aus MAS-NMR und Raman-Spektren fiinf verschiedene NBEn iden-
tifiziert werden: drei tetragonale Phosphat-Einheiten P(™ n=1,..,3, mitnBOs und
Ladungszahlen (n-3) und zwei Tellurit-Einheiten. Die Tellurit-Einheiten sind Te®);
mit nur einem BO und der Ladungszahl (-1), wobei ein Te-Atom mit drei Sauerstoffa-
tomen koordiniert ist, und die neutrale Te® ,-Einheit mit vier BOs, wobei ein Te-Atom
mit vier Sauerstoffatomen verbunden ist. Den Anteil einer EinheitX(X= P (™ oder
Te(™) schreiben wir als{ X}= [X]/([Te]+[P]), wobei [Te]+[P]= [Te {"]+[Te'"]+[P®]+
[P@]+[P®)] die Gesamtkonzentration aller in diesen Gldsern vorhandenen Einheiten
ist. Dementsprechend lasst sich die Konzentration der Alkaliionen als schreiben:
{M}= [M]/([Te]+[P])=y/(1-y). Die Gleichungen fiir die Gesamtstdchiometrie (Ge-
samtzahl der Tellurit- und Phosphat-Einheiten) und die Ladungsneutralitit sind:

{POY4{P @} 4{P ®}=1—-1,(3.47a)

{TeW 1 4+{Te W, }= 22,(3.47b)
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NBE-Konzentrationen

Abbildung 3.14:Konzentrationen der Netzwerkbildner-Einheiten in denyNa 20-(1-y)[22TeO2-(1-
2)P305]-Glasern als Funktion vonzohne Beriicksichtigung der P ()-Einheiten.
Die Symbole stellen die experimentellen Daten dar. Ergebnisse der theoretischen
Modellierung fiir K %ép = 0.32 sind als Linien dargestellt.

2{PWI{P P} {Te W;3}={M}= 1_yy = ;(3.47(;)

Es wird zunéchst von einem Modell ausgegangen, in dem die P()-Einheiten aufer
Acht gelassen wird. Das lisst sich so interpretieren, dass die P®)- und P®)-Einheiten
unter Berticksichtigung der Reihenfolge fiir den Ladungsausgleich giinstiger als die
P _Einheiten sind. Dies fithrt dazu, dass das Netzwerk im Phosphatglas (z= 0) aus
den negativ geladenen P?)-Einheiten mit einer Anteil{P (*}={M}und den neutralen
P®)_Einheiten mit Anteil{P ®)}= 1—{M}gebildet wird. Wird Phosphat teilweise
durch Tellurit ersetzt, so beginnen sich die Te(Y5- und Te® 4-Einheiten zu bilden. Um
die Konzentrationen der P®, PG Te(; und Te®, zu berechnen, wird die folgende
Reaktion zwischen den NBEn

Te®W, + P® =Te W, + P®) (3.48)

mit der Reaktionskonstanten

5 APOHTeMs}
KTeP = {P(Q)}{Te(4)4} (349)

angenommen, wobei die Ladungsneutralitdt und die Anzahl der Sauerstoffatome er-

halten sind.
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NBE-Konzentrationen

Abbildung 3.15:Konzentrationen der Netzwerkbildner-Einheiten in denyNa 20-(1-y)[22TeO2-(1-
2)P205]-Gliasern als Funktion vonzmit Beriicksichtigung der P ()-Einheiten.
Die Symbole stellen die experimentellen Daten dar. Ergebnisse der theoretischen

Modellierung fiirK p = 0.023 und K %ép = 0.32 sind als Linien dargestellt.

In der Abbildung 3.14 ist ein Vergleich der mit Gln. (3.47) und (3.49) berechneten
Einheiten-Konzentrationen mit den experimentellen Daten gezeigt. Es sind deutliche
Abweichungen zu erkennen. Um die Modellierung zu verbessern werden zuséatzlich
die PMW-Einheiten beriicksichtigt. Neben der zu 3.48 gehorenden Reaktion wird die

folgende Reaktion anenommen:

2P® =p ) 1 PO, (3.50)

Die zugehorige Reaktionskonstante ist:

_ {PO}PO}
= pey

(3.51)

In der Abbildung 3.15 ist ein Vergleich der unter der Beriicksichtigung der P(-
Einheiten berechneten Einheiten-Konzentrationen mit den experimentellen Daten ge-
zeigt. Wie man sieht, zeigen die berechneten Einheiten-Konzentrationen exzellente

Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten.
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3.5 Kaliumleitende Germanat-Phosphat-Glaser

Im Folgenden wird ein theromdynamisches Modell fiir die kaliumleitenden Germanat-
Phosphat-Gléser der chemischen ZusammensetzungyK 50-(1-y)[xGeyO3-(1-2)P5Os5)
entwickelt, wobeiM= K ist. Damit die Modellierung mit dem Experiment verglichen
werden kann, wird die Modellierung auf das Glassystem mit der StochiometrieyK
20-(1-y)[2GegO3-(1-2)P2O5] fiiry= 0.33 angewendet. In der Arbeit von Behrenset
al.[ 66] konnten in diesen Glasern experimentell aus MAS-NMR und Raman-Spektren
fiinf verschiedene NBEn identifiziert werden: 3 tetragonale Phosphat-Einheiten P
n=1,..,3, mitnBOs und Ladungszahlen (n-3) und 2 tetragonale Germanat-Einheiten
Gel™ n=34, mitnBOs und Ladungszahlen (n-2). Den Anteil einer EinheitX(X=
P oder Ge(™) schreiben wir als{X}= [X]/([Ge]+[P]), wobei [Ge]+[P] die Gesamt-
konzentration aller in diesen Gldsern vorhandenen Einheiten ist. Dementsprechend
lésst sich die Konzentration der Alkaliionen als definieren:{ M}= [M]/([Ge]+[P])=y/(1-

Y)-

Die Gleichungen fir die Gesamtstéchiometrie (Gesamtzahl der Germanat- und Phosphat-
Einheiten) und die Ladungsneutralitat sind:

{POY{P @}4{P ®}=1—2(3.52a)
{Ce®}4+{CGe W)=z, (3.52b)

2POIH(P p{Ge Oy ()= ;.(3.520)

In unserer Modellierung werden die P(Y-Einheiten zunéchst nicht beriicksichtigt wer-
den. Im Phosphatglas (r= 0) wird das Netzwerk aus den negativ geladenen P()-
Einheiten mit einer Anteil{P ?}={M}und den neutralen P ®-Einheiten mit einem
Anteil{P ®}= 1—{M}gebildet. Wird Phosphat teilweise durch Germanat ersetzt, so

werden sich die Ge®)- und Ge®-Einheiten bilden. Um die Konzentrationen der P®)-,
PG Ge®)- und Ge™-Einheiten zu berechnen, wird die folgende Disproportionierung

2P® =p U L PO, (3.53)
mit der Reaktionskonstanten
{P(l)}{p(B)}

angenominen.

Die Ergebnisse dieser Modellierung fiir die mit den Gln. (3.52) und (3.54) berechneten
NBE-Konzentrationen sind in der Abbildung 3.16 im Vergleich mit den experimentel-
len Daten firyK 20-(1-y)[2Ge203-(1-2) P2 053] firy= 0.33 dargestellt. Wie man sieht,

zeigt diese Modellierung deutliche Abweichungen von den experimentellen Daten. Im
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NBE-Konzentrationen

Abbildung 3.16:Konzentrationen der Netzwerkbildner-Einheiten als Funktion vonzohne Be-
riicksichtigung der P(Y)-Einheiten in den kaliumleitenden Germanat-Phosphat-
Glésern der chemischen ZusammensetzungyK 20-(1-y)[xGe203-(1-2)P205].
Die Symbole stellen die experimentellen Daten dar. Ergebnisse der theoreti-
schen Modellierung fiirK p = 0.14 sind als Linien dargestellt.

nichsten Schritt werden wir die P(Y-Einheiten beriicksichtigen, um die Modellierung
zu verbessern. Neben der Reaktion 3.53 wird zuséatzlich die folgende Reaktion

Ge® 4+ P® =Ge @ + P@ (3.55)

mit der Reaktionskonstante

K33 {P(g)}*{Ge (3)}

GeP = (PO}{GeD} (3.56)

angenommen, wobei die Ladungsneutralitit und die Anzahl der Sauerstoffatome er-
halten sind.

Die theoretischen Ergebnisse fiir die NBE-Konzentrationen unter Beriicksichtigung der
P(M)-Einheiten sind in der Abbildung 3.17 im Vergleich mit den experimentellen Daten
firyK 20-(1-y)[xGey03-(1-2)P20O5] fury= 0.33 dargestellt. Wie man sieht, zeigen
die berechneten Einheiten-Konzentrationen eine sehr gute Ubereinstimmung mit den
experimentellen Daten.
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3.5 Kaliumleitende Germanat-Phosphat-Gléser

NBE-Konzentrationen

0,2 0,4 0,6 0,8
X

Abbildung 3.17:Konzentrationen der Netzwerkbildner-Einheiten als Funktion vonzmit Be-
riicksichtigung der P(V-Einheiten in den kaliumleitenden Germanat-Phosphat-
Glasern der chemischen ZusammensetzungyK 20-(1-y)[xGe203-(1-2)P20s5].
Die Symbole stellen die experimentellen Daten dar. Ergebnisse der theoreti-
schen Modellierung fiir K p = 0.14 und K é?gp = 0.11 sind als Linien dargestellt.
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4 Hoppingtransport mit
Ausschlusswechselwirkung in
Systemen mit Platzenergieunordnung

4.1 Einleitung

Der Ionentransport in Netzwerkglédsern, der durch thermisch aktivierte Spriinge der
beweglichen Ionen erfolgt, stellt fiir die theoretische Modellierung eine grofie Herausfor-
derung dar. Ursache dafiir ist die Wechselwirkung zwischen den Ionen, die energetische
Unordnung der Platzenergien und die topologische Unordnung der Plétze selbst [67].
Bisher gibt es kein Modell, das den Ionentransport in Glassystemen vollstandig be-
schreibt. Aus diesem Grundfindet man in der Literatur verschiedene theoretische Mo-
delle. Eines dieser Modelle ist das Widerstands-Netzwerk-Modell [68]. Die Idee dieses
Modells ist, dass sich die Sprungdynamik in der ungeordneten Platzenergielandschaft
ndherungsweise auf eine Sprungdynamik in einer Energielandschaft mit symmetrischen
Energiebarrieren abgebildet werden kann.

Im Folgenden wird zunéachst das Widerstands-Netzwerk-Modell, das dem Hopping-
transport innerhalb einer ungeordneten Energielandschaft entspricht, formuliert, um
anschliefflend die Leitfahigkeit dafiir zu berechnen.

4.2 Abbildung des lonentransports innerhalb einer
Energieunordnung auf ein
Widerstands-Netzwerk-Modell

Wie oben beschrieben, kann das Problem des Ionentransports innerhalb einer ungeord-
neten Energielandschaft ndherungsweise auf ein dquivalentes Widerstands-Netzwerk
reduziert werden. Nachfolgend wird die Formulierung eines solchen Barriere-Netzwerks
zuriickgehend auf die Herleitung von Ambegaoker, Halperin und Langer [71] erlautert.

Es wird eine ungeordnete Energielandschaft betrachtet, in der der Ionentransport
durch thermisch aktivierte Spriinge zu den direkt benachbarten Platzen erfolgt, wah-
rend ein Sprung zu weiter entfernten Plétzen z. B. durch tunneln nicht moglich ist.
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Abbildung 4.1:Illustration einer ungeordneten Energielandschaft, wobeice ;,¢ ; die Platzenergien
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der benachbarten Pliatzeiundjsind undudas chemische Potential der Ionen
bezeichnet. In dieser Energielandschaft konnen die Ionen zu den direkt benach-
barten Plitzen mit der primdren Sprungratey ;; hiipfen. Die Ionenplitze, an
denen sich die Ionen vorwiegend aufhalten, sind die Minima des Potentials. Ein
Sprung von einem Ion am Platzizu dem benachbarten Platzjkann nur dann
durchgefiihrt werden, wenn dieser unbesetzt ist.

Dabei isty ;; die primére Sprungrate eines beweglichen Ions, das sich auf dem Platz:
aufhélt, zu einem direkt benachbarten unbesetzten Platzj.

Es wird nur eine Harte-Kugel-Wechselwirkung angenommen. Ein Ion am Platzikann
nur zu einem benachbarten Platzjspringen, wenn dieser unbesetzt ist. Die mittlere
Anzahl an Spriingen pro Zeit zu dem benachbarten Platz (mittlere Sprungratel ;;) ist
ein Produkt aus der priméren Sprungrate und der Korrelation der Besetzungszahlen
n; und (1—n ;) [67]:

Lij =7 i(ni(1=n 5)). (4.1)

Erreicht das System nach gewisser Zeit das thermische Gleichgewicht, so werden die
Besetzungszahlen durch die Fermi-Verteilung:

(ny=n 9= — 1 (4.2)

7 0_
1+ exp(slgBT”)

gegeben. Hierbei bezeichnetpdas chemische Potential der Ionen. Multipliziert man die
mittlere Netto-Sprungrate (F?j —F?i) zwischen zwei benachbarten Platzeniundjmit
der Ladungeder beweglichen Ionen, so erhédlt man den elektrischen Strom zwischen
diesen Platzen:

Jy =e(T ), —TY). (4.3)

Das Prinzip des detaillierten Gleichgewichts verlangt, dass im thermischen Gleichge-
wicht im zeitlichen Mittel genauso viele Ionen vom Platzizum benachbarten Platzj
springen konnen wie umgekehrt [67]. Daher ist der Strom bzw. die Netto-Sprungrate
zwischen allen Platzpaaren im thermischen Gleichgewicht gleich Null.
0 _mo
Iy =T

Ji



4.2 Abbildung des Ionentransports innerhalb einer Energieunordnung auf ein Widerstands-Netzwerk-

Yig(ni (L=n §)=y ji(nj(1-n 7))

Yiy{nd)=v ji{n3) (4.4)

Setzt man Gl. (4.2) im Gl. (4.4), so erhélt man:

0 0_.0
Vi € —&;

— . 4.5
§ =) (45)

Das thermodynamische Gleichgewicht wird nun dadurch gestort, dass ein dufleres elek-
trisches Feld Eangelegt wird, so dass ein elektrischer StromJ ;; entstehen kann. Die
Anderung der Besetzungszahlendn ; im stationdren Zustand des stromfithrenden Ma-
krozustands kann durch die Anderungendy ; des lokalen chemischen Potentials ausge-

druckt werden: |

i~ —0pi
1+ exp(%)

(n)=(n 9+ )= (4.6)

Die Energiedifferenz iste ; —e; =¢ { —¢9 —e E- d:-j, wobei d_;j der Abstand zwischen den
benachbarten Platzen ist. Damit werden die Sprungwahrscheinlichkeiteny ;; gestort,
d. hoy i =y ) +074;. Wenn man annimmt, dass

(ninj)=(n i)(n;) (4.7)

ist, erhilt man:

Py = (2 +0745) ()+(0n ) = (45 +075) (D) +(n ) ((nf+(om )

o (o) iy q  {0n )
ro, [(1—# iy )+ 0= 1 <n9>)1'

Dabei sindy [, undl’ {; =y ?(n)(1-n 9))die primiren Sprungrate und die mittlere
Sprungrate im thermischen Gleichgewicht. In linearer Ordnung des elektrischen Feldes
schwach lisst sich die Anderung der Sprungrate auf die linearen Terme beschrinken:

(Oni) o0y (ony)
n) A 1=(n})

Der Stromdichtel ;; zwischen den Platzeniundjist

ry =y ylo(ion ) =04 1+ | -as

Lij =e(l" 5 =T )

und mit Gl. (4.8) folgt

! W T ) T - )

T O
ij el
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Mit den Relationen

L o\\2 . (Ei T Op
()= ((0n2))" exp(=p—) 7o

=(6n 9)(1— (5 2)) ]f:T (4.10)

und 5 5
Yij Vji e = »r
— = E- d;;. 4.11
%Oj 7% kgT ! ( )

ergibt sich fiir den Strom in der linearen Naherung [67]:

e 0 = 7
Iy = (B d+op i —ou ;). (4.12)

Multipliziert man den Term (eE J;j +6p i —6p ), der der Differenz des elektrochemi-
schen Potentials entspricht, mit der Ladung der Ionen, so erhalt man den Spannungs-
abfall AU ;; zwischen den Platzen. Somit entspricht der Vorfaktor in Gl. (4.12) einem
Leitwertg ;; zwischen den Platzeniundj:

2

(&
= ——19 4.13
g] kBT %] ( )

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass die Wahl der priméren Sprungrate bei der bishe-
rigen Herleitung des Barriere-Netzwerk-Modells keine Rolle spielt, da sie nur das Prin-
zip des detaillierten Gleichgewichts erfiillen muss. Daher kann das Barriere-Netzwerk-
Modell fiir verschiedene primare Sprungraten hergeleitet werden.

Betrachtet man beispielsweise die Metropolis-Sprungrate

J

£i—€;
0 : -
’Yij =7 omin (17 e FBT ) ’

wobeiy ( eine i, j-unabhdngige Versuchsfrequenz (engl. ,attempt frequency®) ist. So
erhalt man fiire ; >¢

=0T (1+exp [S=22]) (1+ exp [- 2]

Fiir7—0 lassen sich 6 Falle hinsichtlich des asymptotischen Verhalten unterscheiden:

.(4.15)

o j >E > W




4.2 Abbildung des Ionentransports innerhalb einer Energieunordnung auf ein Widerstands-Netzwerk-

°E ;> W >E

62 [ (&Tj —& z‘)_
9ij ~ @exp __kBiT
°E ;> U >E
e [ (g;—¢ )]
Gij ~ meXp —W_
oE j>E ;> Mt ) )
e? o (62' —,u)
957 TP |7 kT
o <e ;< ) )
Gii ~ iexp _(H—S i)
Y kT | ksT |
ee j<g; <
e? | (p—e )]
Gij ~ HGXP __k:BiT_
Offenbar gilt fir7T—0:
e’ Ai(eie i, 1)
i~ —— =2 (4.16
A e l wr | (410

Dabei ist die effektive Barriere gleich

(lei —e jl+le i —pl+le ;—pul).
(4.17)
Dies bedeutet, dass der Verbindung zwischen den beiden Platzeniundjeine effek-
tive BarriereA ;; zugeordnet werden kann. Uber diese Barriere wiirde derselbe Strom
flielen, wie zwischen den beiden Platzen der ungeordneten Energielandschaft, wenn
die gleiche Spannungsdifferenz angelegt wiirde [67]. Wenn nun jeder Verbindung zwi-
schen zwei benachbarten Plétzen in der ungeordneten Energielandschaft eine Barriere
zugeordnet wird, so erhédlt man auf dieser Weise ein Netzwerk von Barrieren.

DN | —

Aij (gi’gj’ :u) = maX(givgja ,U)—Hlln(E i€ j> :U“) =

Es ist aus Gl (4.17) zu sehen, dass die effektiven BarrierenA ;; nicht nur von den
Energiedifferenz der beiden Plétze|e ; —¢ j|abhéngig sind, sondern auch vom Abstand
der Energien vom chemischen Potentialy. Weil nur eine kleine Anzahl an Ionen die
Platze, die weit oberhalb des Fermi-Levels sind, erreichen koénnen, wird die Netto-
Sprungrate und somit der elektrische Strom zwischen zwei Pldtzen in diesem Bereich
gering sein [67]. AuBlerdem wird man erwarten, dass der elektrische Strom zwischen
zwei weit unter dem Fermi-Level liegenden Platzen ebenfalls gering wird. Daher wird
der Ladungstransport iiberwiegend durch die Ionen auf den Platzen, die nahe an der
Fermi-Grenze liegen, getragen [67].
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4.3 Berechnung der Aktivierungsenergie des
Widerstands-Netzwerk-Modells

Es wurde gezeigt, dass sich die Sprungdynamik in der ungeordneten Energielandschaft
naherungsweise auf eine Sprungdynamik in einer Energielandschaft mit symmetrischen
EnergiebarrierenA ;; abgebildet werden kann. Die Barrieren sind durch Gl. (4.17)
gegeben. Zur Berechnung der Aktivierungsenergie der Leitfihigkeit werden Konzepte
der Perkolationstheorie angewendet [71].

Wir gehen von einem einfach kubischen Gitter mit einer Platzenergieunordnung (Ener-
gielandschaft) aus. Jede Verbindung zwischen zwei benachbarten Platzen wird eine
effektiven BarrierenA ;; aus Gl. (4.17) zugeordnet, so dass ein Barriere-Netzwerk ent-
steht. Hierbei werden die Barrieren, angeordnet mit zunehmender Grofle, zufillig in
das Gitter gebracht, bis ein perkolierender Cluster gebildet wird, der den beweglichen
Ionen zum ersten Mal einen Weg durch das Gesamtsystem bietet. Diesen perkolieren-
den Cluster bezeichnet man als kritischen Perkolationspfad. Die hochste Barriere, die
zur Bildung des kritischen Pfades notwendig ist, bestimmt die Aktivierungsenergie.
Fir die Berechnung geht man wie folgt vor: Der Anteil der benotigen Barriere zur
Bildung des Perkolationspfades ist gleich der Bindungs-Perkolationsschwelle

phond = /0 > HA)dA, (4.18)
wobeif(A) die Barriereverteilung ist. Die Bindungs-Perkolationsschwellep o2 ist
nicht einfach der bekannte Wert fiir regulares Gitter, z. B. fiir ein kubisches Gitter
pPond = (.2488 [72]. Dies liegt an der unbekannt Glasstruktur, die nicht einem idealen
kubischen Gitter entspricht, und an den der Korrelationen der Barrieren zwischen den
benachbarten Platzen. Wenng(e) die Platzenergieverteilung (Wahrscheinlichkeitsver-
teilung), folgt fir die Barriereverteilung bei raumlich unkorrelierten Platzenergien

f(A) = / derg(er) / deag(22)0(A—A(e 1,69)),(4.19)

und man erhélt
Ac
st = [ [ dergle) [ deaglea)d(A-A (e 1,22))dA.(4.20)
0

In der Literaturfindet man auch einen anderen Ansatz zur Berechnung der Akti-
vierungsenergie fiir den Hoppinhgtransport in Systemen mit einer Platzenergieunord-
nung. Dieser Ansatz hat nur fiir kleine Teilchen- oder kleine Leerstellenkonzentratio-
nen naherungsweise Giiltigkeit [74-76]. Die Grundidee ist hierbei, dass der Transport
auf einem unendlichen Cluster stattfindet, der durch verbundene lonenplatze gebil-
det wird, deren Platzenergien kleiner als eine charakteristische EnergieF . sind. Diese
charakteristische Energie erfiillt die Bedienung;:

= [ e, (4.21)
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wobeip 5 die Knoten-Perkolationsschwelle ist, die von der Geometrie des darunter

liegenden Gitters, z. B. fiir ein kubisches Gitterp 5% = 0,3116 [72], abhingt. Die
Fermienergie ist definiert als

/_Ef Y(e) de=c, (4.22)

wobeicdie Konzentration der beweglichen Ionen ist. Wir nehmen als Beispiel eine

0.4 . . . .

max

E /E

a

0,3 0.4 0,5

Abbildung 4.2:Ein Vergleich der aus Monte-Carlo-Simulationen ermittelten Aktivierungsenergie
(Symbole) mit den Vorhersagen der kritischen Pfadanalyse (Linie) fiir verschie-
dene Konzentrationen der beweglichen Ionen im Fall einer Gleichverteilung der
Platzenergien.

Gleichverteilung der Platzenergien. Diese ist definiert als

ﬁvOSESE max
0,sonst

o= {

Y

Dementsprechend ist die Fermienergiel' ; =cE . und die kritische EnergieF . =cp iite
so dass die Aktivierungsenergie

E,=E .—E ;= (p —¢)E nax (4.24)

C

ist. In der Abb. 4.2 sind die aus der kritischen Pfadanalyse ermittelten Aktivierungsener-
gien im Vergleich mit der Aktivierungsenergie, die aus den Monte-Carlo-Simulationen'im
Fall der Gleichverteilung der Platzenergien berechnet wurde. Wie man sieht, zeigen die
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0 0.1 0,2 0.3 0.4

Abbildung 4.3:Ein Vergleich der aus Monte-Carlo-Simulationen ermittelten Aktivierungsenergie
(Symbole) mit den Vorhersagen der kritischen Pfadanalyse (Linie) fiir verschie-
dene Konzentrationen der beweglichen Ionen im Fall einer Gaufiverteilung der
Platzenergien.

simulierten Aktivierungsenergien gute Ubereinstimmung mit den Vorhersagen der kriti-
schen Pfadanalyse fiir Ionenkonzentrationenc <0.16. Bereit fiirc= 0.16 sind deutliche
Abweichungen zu sehen. Dies bedeutet, dass dieser Ansatz nur fiir sehr kleinecgilt.

Im néchsten Schritt nehmen wir als ein weiteres Beispiel eine Gauflverteilung der Platz-

energie:
1 2
W(E) = ———e 27, (4.25)
oy/(27)

Dementsprechend sind die FermienergieF ¢ = v/20erf~'(2c—1) und die kritische Energie
E. = \20erf~1(2pfite —1) =—0.491320, wobei erf ~! die Umkehrung der Fehlerfunktion
bezeichnet undp 8% = 0.3116 fiir ein einfach kubisches Gitter ist [75]. Fiir Aktivierungs-
energie ergibt sich:

E,=F.—F;=-0491320— V20erf~'(2c—1).(4.26)
In der Abb. 4.3 sind die aus der kritischen Pfadanalyse ermittelten Aktivierungsenergien

im Vergleich mit der Aktivierungsenergie, die aus den Monte-Carlo-Simulationen im Fall
der Gaufiverteilung der Platzenergien berechnet wurde. Es ist hier auch zu sehen, dass die

!Details zu den durchgefiihrten Monte-Carlo-Simulationenfinden sich in Kapitel 5.
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simulierten Aktivierungsenergien eine relativ gute Ubereinstimmung mit den Vorhersagen
der kritischen Pfadanalyse fiir Konzentrationen beweglicher Ionenc <0.16 zeigt.
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5 Kinetische Monte-Carlo-Simulationen
zur Aktivierungsenergie und
Vergleich mit Perkolationstheorie

Wie in vorherigen Kapitel gezeigt wurde, wurden Methoden der Perkolationstheorie zur
Berechnung der Aktivierungsenergie der Ionenleitfahigkeit in MNBGn verwendet. Diese
analytischen Methoden basieren unter Berticksichtigung der Komplexitiat der Systeme na-
turgemaf auf einigen Naherungsannahmen. Daher wurden Monte-Carlo-Simulationen zur
Bestimmung der Aktivierungsenergien durchgefithrt, um die Vorhersagen der Perkolati-
onstheorie zu priifen.

Im ersten Teil dieses Kapitels wird eine Methode verwendet, bei der aus der Langzeita-
symptotik des zeitabhangigen mittleren Verschiebungsquadrates der beweglichen Ionen
die Diffusionskonstante bestimmt wird. Daraus wird dann unter Verwendung der Nernst-
Einstein-Relation die Leitfidhigkeit bestimmt. Zur Berechnung der Aktivierungsenergie
und zum Vergleich mit den Vorhersagen der Perkolationstheorie wird dieses Verfahren fiir
verschiedene Temperaturen und fiir verschiedene angenommene Verteilungen der Energie-
landschaft durchgefiihrt. Da diese Methode der Monte-Carlo-Simulation Problem aufweist
hinsichtlich einer genauen Bestimmung der Aktivierungsenergien, wird ein alternatives
Verfahren im zweiten Teil des Kapitels verwendet.

Mit diesem alternativen Verfahren wird der kollektive lonentransport bei Anlegen ei-
nes kleinen elektrischen Feldes direkt simuliert. Hierbei werden die Simulationen auch
fiir verschiedene Temperaturen und fiir verschiedene Verteilungen der Energielandschaft
durchgefiihrt, um die Aktivierungsenergie zu berechnen. Die Leitfahigkeiten und die Ak-
tivierungsenergien, die mit dieser Methode berechnet werden, erweisen sich als genauer
und ermoglichen schliefSlich einen Nachweis der Giiltigkeit der in Kapitel 4 vorgestellten
Perkolationstheorie.

5.1 Simulationen

5.1.1 Das mittere Verschiebungsqgadrat
Eine wichtige physikalische Grofe fiir die Untersuchung der Dynamik ist das mittlere

Verschiebungsquadrat (engl. ,mean squared displacement®, MSD). Das mittlere Verschie-
bungsquadrat ist in der statistischen Physik ein Mafl fiir die Strecke, die ein Teilchen
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im Mittel (z.B. tber viele Versuche) in einer gewissen Zeit zuriicklegt [90]. Dieses Mafl
ist besonders bei der Beschreibung Brownscher Dynamik und anderen Zufallshewegungen
wichtig, da dort typischerweise keine ausgezeichnete Richtung vorliegt.

Man kann also die Zeitabhéngigkeit des mittleren Verschiebungsquadrates so interpretie-
ren, dass Teilchen nach einer Zeittmit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal im Abstand

(r2(t))von ihrem Ausgangspunkt anzutreffen sind.

Bestimmung des mittleren Verschiebungsquadrates

Es wird ein kubisches Gitter ausgewahlt und periodische Randbedienungen benutzt. In
diesem Gitter wird jedem Gitterpunktiunabhéngig eine zufillig aus einer gegebenen
Energieverteilung gezogene Energiec ; zugeordnet. Dann werden Ionen entsprechend einer
Konzentrationcauf die Gitterpunkte (Ionenplétze) verteilt, wobei ein Ionenplatz nur von
einem Ion besetzt werden kann. Also es gilt in dieser Modellierung ausschliefilich nur
die Harte-Kugel-Wechselwirkung. Die Wechselwirkung zwischen den lonen selbst wird
vernachlassigt.

Der Hopping-Transport im System erfolgt dann durch Spriinge der Ionen zwischen den
nachst benachbarten Platzen, wobei ein zuféllig ausgewéhltes Ion am Platzizu einem
zuféllig ausgewéhlten benachbarten Platzjhiipfen kann. Ist der Platzjvon einem anderen
Ion besetzt, so ist der Hopping-Prozess nicht méglich. Wenn der Platzjunbesetzt ist, so

springt das Ion zu diesem Platz mit einer Sprungwahrscheinlichkeit 1, wenne ; <e ; ist,

—(g5—¢4)
FoT

um (79/N) erhoht, wobeir o die Residenzzeit zwischen zwei Spriingen des lons ist, egal ob

das Ion gesprungen ist oder nicht. Die Simulationsschritte werden immer wiederholt, bis
das System das Gleichgewicht erreicht hat. Dann kann man nach der Thermalisierung die
interessierenden Groflen bestimmen.

und min(exp( ),1), wenne ; >e ; ist. Nach jedem Simulationsschritt wird die Zeit

Um das mittlere Verschiebungsquadrat zu bestimmen, werden alle Ionenplatze 7;(0) zum
Zeitpunktt= 0 nach der Thermalisierung gespeichert. Seien 7 ;(¢) die Ionenplatze zum
Zeitpunktt, so ist das mittlere Verschiebungsqadrat

()= S [~ RO (5.)

Um eine gute Statistik zu erhalten, werden die Ergebnisse der Simulationen iiber 100
verschiedene Konfigurationen gemittelt. Die numerischen Simulationen wurden in einem
einfach kubischen Gitter der LiangeL= 30afiir verschiedene Konzentrationen der Ionen
und verschiedene Temperaturen durchgefiihrt.

In Abbildung 5.1 ist ein Beispiel fiir das mittlere Verschiebungsquadrat(r %(t))als Funkti-
on der Zeittfiir die Ionenkonzentrationc= 0.1, eine Temperatur= 25, wobeiff= kB%
ist, und fiir den Fall einer Gleichverteilung der Platzenergien doppelt-logarithmisch auf-
getragen. Man sieht, dass(r %(¢)), wenn die Zeit sehr klein ist, proportional zutist, wobei
der Proportionalititsfaktor die mittlere Sprungrate der beweglichen Ionen ist, d. h. es
gilt(r 2(t))=at. Dies ldsst sich dadurch erkliren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein
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Abbildung 5.1:Zeitabhéingiges mittleres Verschiebungsquadrat(r 2(t))als Funktion der Zeitt
fiir die Konzentrationc= 0.1, eine TemperaturS= 25, wobeiff= kBLT ist, und
fir den Fall einer Gleichverteilung der Platzenergien. Die Pfeile verdeutlichen
den zeitlichen Bereich, in dem(r 2(¢))nicht linear mit der Zeit anwichst. Die
griine Linie ist eine Gerade mit der Steigung 1, die die Linearitit(r 2(¢))=at
verdeutlicht.

bewegliches Ion mehr als einen Sprung gemacht hat, bei sehr kleinen Zeiten sehr klein
ist. Wird die Zeit groBer, so wichst(r ?(¢))nicht mehr linear mit der Zeit an. In diesem

Bereich erkennt man einen Ubergangsbereich, dessen Existenz man mit dem sogenannten
Kafigeffektso erkléaren kann, dass ein Ion durch Stofe mit seinen Nachbarn in einer Art

Kéfig gefangen ist. Bis es dem Ion gelingt, aus dem Kéfig zu entkommen, braucht es eine
gewisse Zeit. Fir lange Zeiten (t >> t5) wird die Bewegung der Ionen schlielich diffusiv,
d. h.(r %(t))wéchst linear mit der Zeit. Je tiefer die Temperatur ist, desto linger muss

ein Ton warten, bis es in der Lage wird, sich vom Kéfig zu befreien, d. h.t 5 steigt mit
grofler werdenden/s.

Dividiert man(r 2(t))durch die Zeit, so erhélt man den zeitabhingigen Diffusionsko-
effizientenD(t) =(r 2(t))/2dt. Abbildung 5.2 zeigt den DiffusionskoeffizientenD(t) =
(r?(t)) /2dtfir eine Konzentrationc= 0.1, eine Temperatur3= 25 und fiir den Fall einer
Gleichverteilung der Platzenergien. Man sieht, dassD(t) fiir grole Zeiten gegen eine Dif-
fusionskonstante geht. Unter der Verwendung der Nernst-Einstein-Gleichung (4. =¢5D)
kann aus der Diffusionskonstante die Leitfahigkeit bestimmt werden. Fithrt man diese Be-
stimmung fiir ein System bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Konzentra-
tionen der beweglichen Ionen durch (s. Abb. 5.3), so kann aus einer Arrhenius-Auftragung
des Logarithmus der Leitfahigkeit gegen die inverse Temperatur schliefllich die Aktivie-
rungsenergie in Abhangigkeit von der lonenkonzentration ermittelt werden.
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Abbildung 5.2:Zeitabhingiger Diffusionskoeffizient D(¢) als Funktion der Zeittfir die Konzen-
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trationc= 0.1, eine TemperaturS= 25, wobeif=
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Abbildung 5.3:Zeitabhéngiger Diffusionskoeffizient D(t) als Funktion der Zeittfiir die Konzen-
trationc= 0.01 und verschiedene Temperaturen im Fall einer Gleichverteilung

der Platzenergien.

Die Abbildung 5.5 zeigt die aus der Arrhenius-Auftragung bestimmte Aktivierungsenergie
im Vergleich mit den Vorhersagen der analytischen Methoden der Perkolationstheorie.Es
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Abbildung 5.4:Arrhenius-Auftragung des Logarithmus der Leitfahigkeit, die aus der Diffusions-
konstante unter der Verwendung der Nernst-Einstein-Relation (o4, =¢8D) be-
rechnet wurde, gegen die inverse Temperatur fiir verschiedene Konzentrationen
der beweglichen Ionen im Fall einer Gleichverteilung der Platzenergien. Die Lini-
en sind lineare Regressionsgerade. Die Steigungen der Geraden entsprechen der
Aktiverungsenergie fiir die Leitfahigkeit der beweglichen Ionen.

ist iibersichtlich, dass eine Abweichung zwischen den simulierten und den analytischen
Werten der Aktivierungsenergie vorkommt. Dies ldsst sich dadurch begriinden, dass wir
nicht in der Lage waren, die Diffusionskonstanten besonders bei tiefen Temperaturen we-
gen der aufwendig léngeren Rechenzeiten mit grofler Genauigkeit bestimmen zu kénnen.
Dies bedeutet, dass die Vorhersagen der Perkolationstheorie durch diese Methode nicht
bestétigt werden konnte. Daher werden wir im néchsten Abschnitt ein alternatives Ver-
fahren anwenden, um die Giiltigkeit der Perkolationstheorie zu iiberpriifen.

5.1.2 Simulation mit angelegtem Feld

Um eine genauere Uberpriifung der Vorhersagen der Perkolationstheorie zu ermdglichen,
wenden wir ein alternatives Verfahren zur Berechnung der Aktivierungsenergie an, bei
dem die Ionenstrome in Antwort auf ein angelegtes elektrisches Feld bei verschiedenen
Temperaturen bestimmt werden.

Wir legen ein elektrisches Feld in Richtung derx—Achse, das konstant und klein ist. Wir

nehmen an, dass die Amplitude des elektrischen Feldes die Bedingung % <<1 erfillt,

wobeik g die Boltzmann-Konstante ist. Das elektrische Feld bewirkt, dass die Spriinge der
Ionen in Richtung des Feldes wahrscheinlicher und gegen das Feld unwahrscheinlicher sind.
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Abbildung 5.5:Vergleich der aus der Arrhenius-Auftragung ermittelten Aktivierungsenergie
(Symbole) mit den Vorhersagen der analytischen Methoden der Perkolationsheo-
rie (Linie) fiir verschiedene Konzentrationen der beweglichen Tonen im Fall einer
Gleichverteilung der Platzenergien.

Die Sprungwahrscheinlichkeiten in den zum elektrischen Feld orthogonalen Richtungen
bleiben gleich wie in Abwesenheit des elektrischen Feldes.

Um die Bewegung der Tonen bei Anwesenheit des elektrischen Feldes zu simulieren, gehen
wir wie folgt vor [15]: In jedem Simulationsschritt wéhlen wir eines der Ionen und eine
der 2dmoglichen Sprungrichtungen aus. Die Sprungrichtungen gegen das angelegte Feld

wird mit der Wahrscheinlichkeit (1— 2?307?) /2dund in Richtung des elektrischen Feldes

mit der Wahrscheinlichkeit (1+ ﬁ—oj‘}) /2dgewdhlt. Die zum elektrischen Feld orthogonalen
Sprungrichtungen werden wie zuvor in Abwesenheit des angelegten Feldes mit der Wahr-
scheinlichkeit 1/2dgewéhlt. Dann wird das ausgewéhlte Ton versuchen, auf den néchsten

Nachbarplatz in der gewéhlten Richtung mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wie in Abwe-
senheit des angelegten Feldes zu springen. Nach jedem Schritt wird die Zeittum (7 ¢/N)
erhoht, wobeit ¢ die Residenzzeit zwischen zwei Spriingen des Ions ist, egal ob das Ion
gesprungen ist oder nicht.

Um die Leitfdhigkeit des Systems zu bestimmen, gehen wir wie folgt vor: Wir zdhlen die
Anzahl der Spriinge der TonenN *(¢) undN ~(¢) in Richtung und gegen die Richtung des
elektrischen Feldes in einem kleinen Zeitinterval zwischentundt+At. Die Stromdichte
j(t) zum Zeitpunkttwird dann durch

ea(N"(t)—N ~(t))

J(t) = LAAt

(5.2)
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5.1 Simulationen

gegeben.

Um eine gute Statistik zu erhalten, wurden die Ergebnisse der Simulationen tiber 100
verschiedene Konfigurationen gemittelt. Die numerischen Simulationen wurden in einem
einfach kubischen Gitter der LingeL= 30afiir verschiedene Konzentrationen der Ionen
und verschiedene Temperaturen und ein elektrisches Feld = 0.1 durchgefiihrt.
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Abbildung 5.6:StromdichteJ(t) in Einheit vonJ o =e 2E/2kgTary als Funktion der Zeit fiir die
Konzentrationc= 0.4, ein elektrisches Feld E= 0.1 und verschiedene Tempera-
turen im Fall einer Gleichverteilung der Platzenergien.

In Abbildung 5.6 ist ein Beispiel fiir die StromdichteJ(t) in der EinheitJ o = %ﬁ%m
als Funktion der Zeit fiir die Konzentrationc= 0.4 und verschiedene Temperaturen im
Fall einer Gleichverteilung der Platzenergien dargestellt. Es ist zu sehen, dass sich die
Stromdichte fiir lange Zeiten dem stationdren Strom nédhert. Dividiert man den Wert
dieses stationdren Stroms durch das elektrische Feld, so erhélt man die Leitfadhigkeit.
Fiithrt man diese Bestimmung fiir ein System bei verschiedenen Temperaturen durch, so
kann aus einer Arrhenius-Auftragung des Logarithmus der Leitfihigkeit gegen die inverse
Temperatur die Aktivierungsenergie ermittelt werden (s. Abb. 5.7). Die Abbildung 5.8
zeigt die aus der Arrhenius-Auftragung bestimmten Aktivierungsenergie im Vergleich mit
den Vorhersagen der analytischen Methoden der Perkolationstheorie. Man erkennt, dass
die aus der Simulation berechneten Aktivierungsenergien in sehr guter Ubereinstimmung
mit den Vorhersagen der Perkolationstheorie sind.

Weitere nummerische Simulationen wurden fiir weitere Verteilungen der Platzenergien
durchgefiihrt, wie z. B. Exponential- und Gaufiverteilung. In Abbildung 5.9 ist die Arrhenius-
Auftragung des Logarithmus der Leitfahigkeit gegen die inverse Temperatur im Fall einer
Exponentialverteilung der Platzenergien gezeigt. Aus dieser Arrhenius-Auftragung lasst
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Abbildung 5.7:Arrhenius-Auftragung des Logarithmus der Leitfahigkeit, die aus dem stationéren
Strom durch Division durch das elektrische Feld (E= 0.1) berechnet wird, gegen
die inverse Temperatur fiir verschiedene Konzentrationen der beweglichen Ionen
im Fall einer Gleichverteilung der Platzenergien.
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Abbildung 5.8:Vergleich der aus der Arrhenius-Auftragung ermittelten Aktivierungsenergie
(Symbole) mit den Vorhersagen der analytischen Methoden der Perkolationsheo-
rie (Linie) fiir verschiedene Konzentrationen der beweglichen Tone im Fall einer
Gleichverteilung der Platzenergien.
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Abbildung 5.9:Arrhenius-Auftragung des Logarithmus der aus der Simulation mit angelegtem
Feld bestimmten Leitfdhigkeit gegen die inverse Temperatur fiir verschiedene
Konzentrationen der beweglichen Ionen im Fall einer Exponentialverteilung der
Platzenergien.

sich die Aktivierungsenergie ermitteln. Die Abbildungen 5.10 und 5.11 zeigen die Ak-
tivierungsenergie im Vergleich zu den Vorhersagen der analytischen Methoden der Per-
kolationstheorie im Fall einer Exponential- bzw. Gaulverteilung der Platzenergien. Man
sieht, dass sich die aus diesem Zugang berechneten Aktivierungsenergien als genauer sind
und dadurch schlieBlich einen iiberzeugenden Nachweis der Giiltigkeit der verwendeten
Methoden der Perkolationstheorie ermoglichen.

5.2 Perkolationsmethoden verschiedener Sprungraten

Mit Hilfe der in Kapitel 4 beschriebenen Perkolationstheorie [71] wurde die Aktivie-
rungsenergie der Leitfadhigkeit fiir eine spezielle Form der Sprungrate, die sogenannte
Metropolis-Form, hergeleitet. Die Theorie sollte aber auch noch fiir andere Formen der
Sprungraten-Form sollte richtig sein, sofern das Prinzip des detaillierten Gleichgewichts

erfiillt ist. Dies soll hier tiberpriift werden. Hierzu wird eine Sprungrate verwendet, die
durch

(1-a)e j —ae z‘| (5.3)

0 — J—
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Abbildung 5.10:Vergleich der aus Simulation mit angelegtem Feld ermittelten Aktivierungsener-
gie (Symbole) mit den Vorhersagen der analytischen Methoden der Perkolati-
onsheorie (Linie) fiir verschiedene Konzentrationen der beweglichen Ionen im
Fall einer Exponentialverteilung der Platzenergien.
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Abbildung 5.11:Vergleich der aus der Simulation mit angelegtem Feld ermittelten Aktivierungs-
energie (Symbole) mit den Vorhersagen der analytischen Methoden der Perkola-
tionsheorie (Linie) fiir verschiedene Konzentrationen der beweglichen Ionen im
Fall einer Gauflverteilung der Platzenergien.
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ggegeben ist, wobei 0<a<1 ist. Zunéchst seia= 0 und somit ist die Sprungrate

0 _ €5
Yij =7 OeXp(_kBijT)- (5.4)

Dies bedeutet, dass sie im Gegensatz zur Metropolis-Form nur vom Zielplatz abhangt.
Setzt man Gl. (5.4) in die Relation fiir die Leitfahigkeit aus dem Widerstands-Netzwerk-
Modell Gl. (4.13) ein, so lassen sich fiir7—0 6 Félle unterscheiden, die von der Platz-
energie des Zielplatzes abhéingig sind:
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Diese 6 Féllen lassen sich auf ein effektives Barriere-Modell mit der effektiven Barriere
A;; abbilden, wobei die effektive Barriere in diesem Fall durch

1
Aij = (e ey Hea —pltle 5 —nl) (5:5)

gegeben ist. Um die analytischen Methoden der Perkolationstheorie mit der Sprungra-
te aus Gl (5.4) zu tberpriifen, wurden Monte-Carlo-Simulationen mit angelegtem Feld
im Fall einer Gleichverteilung der Platzenergien durchgefithrt. Die Abbildung 5.12 zeigt
die simulierten Aktivierungsenergie im Vergleich zu den Vorhersagen der analytischen
Methoden der Perkolationstheorie mit der Sprungrate aus Gl. (5.4). Man sieht, dass die
simulierten Aktivierungsenergien ebenfalls in sehr guter Ubereinstimmung mit den Vor-
hersagen der Perkolationstheorie sind.
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Abbildung 5.12:Vergleich der simulierten Aktivierungsenergie (Symbole) mit den Vorhersagen
der analytischen Methoden der Perkolationsheorie (Linie) mit der Sprungrate
aus Gl. (5.4) im Fall einer Gleichverteilung der Platzenergien.

Es wird im néchsten Schrittagleich (1/2) gesetzt, so wird die Sprungrate in diesem Fall
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Abbildung 5.13:Vergleich der simulierten Aktivierungsenergie (Symbole) mit den Vorhersagen
der analytischen Methoden der Perkolationsheorie (Linie) mit der Sprungrate
aus Gl. (5.6) im Fall einer Gauflverteilung der Platzenergien.
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Diese 6 Fallen lassen sich in einer zusammengefassten Form schreiben, wobei die effektive
Barriere in diesem Fall

& = 3l —nl+le 5 ) (5.6

ist. Zur Uberpriifung der Perkolationstheorie mit der Sprungrate aus Gl. (5.6) wurden
Monte-Carlo-Simulationen mit angelegtem Feld durchgefithrt. Die Abbildung 5.13 zeigt
die simulierten Aktivierungsenergine im Vergleich zu den Vorhersagen der analytischen
Methoden der Perkolationstheorie mit der Sprungrate aus Gl. (5.6) im Fall einer Gaufiver-
teilung der Platzenergien. Man erkennt, dass die simulierten Aktivierungsenergien eben-
falls in sehr guter Ubereinstimmung mit den Vorhersagen der Perkolationstheorie sind.

Zum Schluss betone ich, dass die Perkolationstheorie, die wir mi unserer Modellierungen
in diesem Kapitel fiir verschiedene Sprungraten in Systemen mit verschiedener Energieu-
nordnungen bestétigt haben, ein versprechendes Mittel zur Berechnung der Aktivierungs-
energie der Leitfadhigkeit in MNBGn darstellt. Daher werden wir dieses Mittel im néchsten
Kapitel anwenden, um den Ionentransports in MNBGn zur modellieren und anschliefend
die Aktivierungsenergie zu berechnen. Weitere Untersuchungen mit weiteren Sprungraten
konnen durchgefithrt werden.
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6 Modellierung der Aktivierungsenergie
der lonenleitfahigkeit in MNBGn

In diesem Kapitel werden autbauend auf der thermodynamischen Modellierung der NBEn
in Kapitel 3 und der Theorie von Kapitel 4 Modelle entwickelt, um die Aktivierungsenergie
in den untersuchten MNBGn zu beschreiben.

6.1 Einleitung

Zur Berechnung der Aktivierungsenergie der Gleichstromleitfahigkeit sind verschiedene
Modelle vorgeschlagen worden. Neben dem CPA-Modell (,,Critical Path Analysis®), das
im Kapitel 4 erklart wurde,findet man in der Literatur dasAnderson-Stuart-Modell(AS-
Modell) [77]. Dieses Modell wurde 1950 zur Beschreibung der Verdnderung der Aktivie-
rungsenergie in Silikatglasern entwickelt. In der Abbldung 6.1 ist ein Beispiel gezeigt,
wie die thermisch aktivierten Spriinge der Ionen in Netzwerkglasern nach dem AS-Modell
ablaufen. Damit ein bewegliches Ion von seinem Platz zu dem unbesetzten benachbarten
Platz gelangen kann, muss es die Anziehung durch die NBOs iiberwinden und durch die
durch BOs gebildete Engstelle gelangen. Daher wird sich die Aktivierungsenergie aus zwei
Teilen,E (V) undE (?), zusammensetzten:

E,=EM +E®. (6.1)

Der erste Teil & (V) ist die Energie, die benétigt wird, um die durch die Anziehung zwischen
einem Ton und einem NBO gebildete Coulombbarriere zu iiberwinden. Der zweite Teil & (2
ist die Energie, die bendtigt wird, um die durch das Glasnetzwerk gebildeten strukturellen
Barrieren zu tiberwinden.

Urspriinglich warE (2 gegeben durch:

E® = 47Gry(rion —7 4)%, (6.2)

a

wobeizundz  die Ladungen des Ions und des Anion,r ;,, undr 4 die Radien des Ions und
der Engstelle undGElastizitédtsmodul sind. Die Gleichung ( 6.2) wurde aus der Frenkel-
Theorie [78] fiir die Diffusion in geschlossen gepackten Fliissigkeiten iibernommen und
dann durch Division durch einen empirischen Faktor von 2 modifiziert [46]. Diesen em-
pirischen Faktor, der mit der Annahme erklart wurde, dass in Netzwerkbildner-Glasern
die Dichte viel kleiner als in geschlossen gepackten Fliissigkeiten ist, wurde von Anderson
und Stuart unter Berticksichtigung der Literaturdaten zur Diffusion von Edelgasen Hy, O,
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Abbildung 6.1:Illustration des Anderson-Stuart-Modells zur Beschreibung des Tonentransport in
Netzwerkglasern. Damit das Ton zu dem unbesetzten benachbarten Platz springen
kann, muss es sowohl die negative Anziehung des NBOs tiberwinden als auch die
durch die beiden BO gebildete Engstelle (Barriere).

und Ny im Glas SiO, geschatzt [46]. Spater wurde Gl. (6.2) durch die Einfithrung einer
durchschnittlichen Sprunglinge), weil es bemerkt wurde, dassE (2 in Gl. (6.2) fiir groBe
Kationen mitr 4 < % eine fallende Funktion mitrist [ 79]. So ergibt sich:

E® = 0.57G74(Tion —7 4)°, (6.3)

Die typische Coulomb-EnergieE (! ist gegeben durch [77]

A 2 1 1
= L )
o (r+r o) A/2

(6.4)

wobeiAeine Konstante undr ¢ der Paulingradius des Sauerstoffatoms sind. Der Para-
meterywurde im originalen Ansatz von Anderson und Stuart als ein ,,Kovalenzparame-
ter“eingefithrt, der die Verformung des Elektronenwolke im Sauerstoffatoms beschreibt.
Empirisch wurde gefunden, dass der Kovalenzparameteryungefahr der Realteil der di-
elektrischen Permittivitatsfunktion fiir Hochfrequenzen sein soll [46].

Das A-S-Modell wurde durch Molekulardynamik-Simulationen fiir Alkalisilikatglaser un-
terstiitzt [80], wobei festgestellt wurde, dass die Immobilisierung des Glasnetzwerks zur
einer Erhohung der Aktivierungsenergie um den Faktor 1.7 fithrt. Es sei drauf hinge-
wiesen, dass dieser Faktor unendlich fiirG— oowird. Anderson und Stuart haben in
einem spateren Artikel gezeigt, dass dieser Effekt durch eine Form vom ,,Schiebetiirmecha-
nismus“erklart werden kann [46]. Jedoch zeigt das A-S-Modell Probleme. Zum Beispiel
wird der amorphe Zustand des Glases ignoriert. Inshesondere wurden die Verdnderung
der Anzahl der Sauerstoffatome, die in der Koordinationssphére eines Kation sind, die
Variation der Sauerstoff-Kation-Absténde und die rdumliche Variation des Young-Modul
Gnicht berticksichtigt. Dariiber hinaus sind keine Variationen der Bindungsenergien fiir
die beweglichen Ionen enthalten. Ein weiteres Problem im A-S-Modell ist, dass fiir Katio-
nenspriinge keine unbesetzte Platze zur Verfiigung stehen, weil jedes bewegliches Ion an
einem NBO gebunden ist.
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6.2 Das ,Netzwerkbildnereinheiten-Fallen-Modell“(NBEF-Modell)

Ein weiteres Modell zur Berechnung der Aktivierungsenergie ist das ,,Netzwerkbildner-
einheiten-Fallen-Modell“(NBEF-Modell) [46]. Dieses Modell, das wir fiir die vorliegende
Arbeit als Arbeitshypothese tibernehmen, wurde zur Modellierung des Ionentransports
in Borophosphatglisern entwickelt [46]. Es hat konzeptionell aber allgemeine Giiltigkeit.
Im Folgenden werden wir dieses Modell naher erlautern und es anwenden, um den Ionen-
transport in den in Kapitel 3 untersuchten MNBGn zu modellieren.

6.2 Das ,,Netzwerkbildnereinheiten-Fallen-
Modell“(NBEF-Modell)

Die Grundidee des NBEF-Modells ist, dass die nichtbriickenden Sauerstoffatome lokali-
sierte Coulomb-Fallen fir die beweglichen Ionen bilden. Auf dieser Weise wird die Ener-
gielandschaft fiir den langreichweitigen Ionentransport durch die Anderung der NBE-
Konzentration modifiziert, wodurch es vermutet werden kann, dass dieser Effekt die An-
derung der Aktivierungsenergie mit dem Mischungsverhéltniszrbewirkt. Die Bewegung
der beweglichen Ionen erfolgt durch thermisch aktivierte Spriinge zwischen den direkt be-
nachbarten Aufenthaltsplatzen, wobei sich die Aktivierungsenergien fiir die individuellen
Spriinge aus der Stérke der Coulomb-Wechselwirkung zwischen der Ladung des beweg-
lichen Tons und den kumulierten partiellen Ladungen der NBEn ergeben. Die Coulomb-
Wechselwirkung zwischen den Ionen selbst wird in dieser Modellierung zunéchst vernach-
lassigt.

Um das Modell zu iiberpriifen, wird ein einfach kubisches Gitter der Kantenlange Lmit

Gitterabstanda= 1 betrachtet. Die NBEn mit ihren Konzentrationen nehmen stochas-

tisch die Platze dieses Gitters ein. Die Aufenthaltsplitze der beweglichen Ionen befinden
sich zwischen diesen Einheiten in den Mittelpunkten der Gitterzellen. Die Abbildung 6.2
zeigt eine Illustration der Methodik am Beispiel der natriumleitenden Borophosphatglaser
zur Simulation des thermisch aktivierten Ionentransports in einer Energielandschaft. Die
Pfeile verdeutlichen den partiellen Ladungstransfer von den Netzwerkbildner-Einheiten zu
den Aufenthaltsplatzen der Ionen. Eine NBEamit der Ladungqg , und einer Anzahlk
NBOs verursacht einen Coulomb-Beitragq o/k, zuk , zufillig ausgewdhlten benachbar-
ten Aufenthaltsplatzen. Die delokalisierte Ladung (-1) der geladenen, aber nur briickende
Sauerstoffe besitzenden B®-Einheiten wird iiber alle acht benachbarte Aufenthaltsplétze
gleich anteilig verteilt. Die P®)- und B®)-Einheiten liefern keinen Coulomb-Beitrag, weil
sie neutral sind. Durch zusitzliche statistische ,Verschmierung® (Uberlagerung) dieser so
generierten Energielandschaft mit Gauschen Fluktuationen wird die Unordnung im Glas-
netzwerk beriicksichtigt. Dementsprechend lésst sich die Energie eines lonenplatzesiwie

folgt schreiben [46]:
__ do o\

Ez - EO {Za,j kani,j +77 Z:| ) (65)
wobei die Summe iiberjiiber alle benachbarte NBE-Plitze des Ionenplatzesilauft. Die
Besetzungszahln {; ist gleich eins, wenn eine NBEaauf dem Platzjeinen Coulomb-
Beitragq o/kq verursacht, ansonsten ist sie gleich null.p ; sind unabhéngige GauBsche
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Abbildung 6.2:Illustration der Methodik zur Simulation des thermisch aktivierten Tonentrans-
ports in einer Energielandschaft in den natriumleitenden Borophosphatglédsern,
die von Coulomb-Gegenladungen der Netzwerkbildner-Einheiten gepréigt wird.

Die Pfeile verdeutlichen den partiellen Ladungstransfer von den Netzwerkbildner-
Einheiten zu den Aufenthaltspldtzen der Ionen.

Zufallszahlen mit einem Mittelwert null und einer Varianzo. Der ParameterE ), der eine
Energieskala bestimmt, ist irrelevant, wenn die relative Anderung der Aktivierungsener-
gie, d. h.E ,(x)/E,(0), mit dem Mischungsverhéltnisruntersucht wird [ 46]. Daher wird
die Varianz der zusétzlichen Gauflschen Energiefluktuationen der einzige frei anpassbare
Parameter in dieser Modellierung sein.

Es ist tibersichtlich, dass das hier vorgestellte Modell wichtige Aspekte des lonentransports
in Glasern nicht beriicksichtigt. Hier stellen sich folgende Fragen [46]:

1. Warum wird die Wahl des einfach kubischen Gitters nicht relevant fiir die Modellierung
der Bewegung der beweglichen Ionen im Glasnetzwerk?.

2. Warum sollten die Energiebarrieren zwischen den Aufenthaltsplétzen der beweglichen
Ionen nicht im Detail betrachten werden?

3. Warum wird es erlaubt, dass die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den beweglichen
Ionen vernachléssigt wird?

Die Antwort auf die erste Frage ist zweigeteilt. Einerseits ist die Wahl des einfach ku-
bischen Gitters von untergeordneter Bedeutung, weil wir uns fiir die langreichweitige
Ionentransport interessieren. Andererseits sind die Ionenpléitze durch die zuféllige Ver-
teilung der NBEn und die zusétzliche Gaufische Energiefluktuationen nicht identisch, so
dass sich in der ungeordneten Energielandschaft komplizierte irregulire Leitungspfade
(Perkolationspfade) ergeben.

Die Antwort auf die zweite Frage lautet wie folgt: man kénnte zuséitzlich zu den Gauflschen
Fluktuationen auch eine zuféllige Barriereverteilung fiir die Spriinge der beweglichen Ionen
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einfiihren. Solange die Breite dieser Verteilung im Vergleich zu den Energie-Fluktuationen
der Ionenplétze, die durch die NBEn erzeugt werden, klein ist, wird das Verhalten der Ak-
tivierungsenergie von den durch die NBEn erzeugten Energie-Fluktuationen dominiert.

Hinsichtlich der dritten Frage kénnte man vermuten, dass die langreichweitige Coulomb-
Wechselwirkung zwischen den beweglichen Ionen in einer Mittelfeld-Néaherung als schwach
veranderlicher, nahezu konstanter Beitrag zur Energie der beweglichen Ionen behandelt
werden kann.

Nach der Beschreibung der grundlegenden Ideen des NBEF-Modells wird die Theorie in
Kapitel 4 verwendet, um Vorhersagen des NBEF-Modells mit Experimenten zu verglei-
chen. Einzig muss hierfiir noch die Perkolationsschwelle bestimmt werden, was mit dem
Hoshen-Kopelmann-Algorithmus [84] bewerkstelligt werden kann. Daher werden wir im
Folgenden erklaren, wie die Perkolationsschwellen bestimmt werden kénnen.

6.3 Bestimmung von Perkolationsschwellen

Wir gehen von einer Energielandschaft aus, die wir mit dem NBEF-Modell erzeugen. Mit
Hilfe des Hoshen-Kopelmann-Algorithmus [84] werden wir die Cluster wie folgt analysiert:
Wir betrachten ein kubisches Gitter der LangeLmit einer Gitterkonstantea. In diesem
Gitter wird jedem Punkt eine Platzenergie aus dem NBEF-Modell zugeordnet. Dann
bilden wir mit dem NBEF-Modell erzeugte Energielandschaft auf eine Energielandschaft
mit symmetrischen EnergiebarrierenA ;; ab, die sich nach Gl. (4.17) berechnen lassen.

Wir laufen dann die Gitterpunkte im obersten Schicht des kubischen Gitters durch. Bei
jedem Gitterpunkt wird tberpriift, ob die drei nach Gl. (4.17) berechneten Barrieren
zu den benachbarten Gitterpunkte, die links, hinter und oberhalb des aktuellen Gitter-
punktes sind, kleiner als ein vorgegebener Werté * sind. So gelten diese Verbindungen
als geschlossen, wodurch der Stromflieen kann. Die geschlossenen Verbindungen bilden
Cluster, wobei die miteinander gebundenen Verbindungen zum gleichen Cluster gehoren.
Sei eine der drei Verbindungen zwischen dem aktuellen Gitterpunkt (wie z. B.i) und

einem der drei benachbarten Gitterpunkte (wie z. B.j) geschlossen, dann wird dem Git-

terpunktieine Clusternummer wie der Gitterpunktj. Wird der Gitterpunktimit mehr

als einem Gitterpunkt verbunden, so erhéalt er die kleinste Clusternummer. Da auf dieser
Weise zwei getrennte Cluster verbunden werden, wird die hohere Clusterummer durch
die kleinere Nummer ersetzt. Ist der Punkt mit keinem der Gitterpunkte verbunden, so
erhélt er eine neue Clusternummer. Danach wird dasselbe fiir den nachsten Gitterpunkt
wiederholt. Am Ende wird iiberpriift, ob ein unendlicher Cluster durch das gesamte Gitter
gebildet wird. So lésst sich auch die kritische Barriere¢ . und somit die Aktivierungsener-
gieF , dieses Gitters ermitteln, bei der sich der Perkolationspfad zum ersten Mal durch
das Gesamtsystem erstreckt. Durch Mittelung von der AktivierungsenergieF , tiber ver-
schiedene Gitter erhalten wir die mittlere Aktivierungsenergie eines kubischen Gitters der
LangeL. Abbildung 6.3 zeigt die Methodik zur Berechnung der Aktivierungsenergie mit
Hilfe der Perkolationstheorie.
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Abbildung 6.3:Illustration der Methodik zur Berechnung der Aktivierungsenergie mit Hilfe der
Perko- lationstheorie. Die verschiedenen Farben stellen verschiedene Cluster dar.
Alle Barriere€ ;7, die grofier als¢ * sind, wurden hier ignoriert. In diesem System
erstreckt sich nur der rote Cluster durch das Gesamtsystem und das fithrt dazu,
dass die Aktivierungsenergie des Systems gleich E,=¢ .=¢ *= 7 ist.

Im Folgenden werden wir die Modellierungsergebnis zur Aktivierungsenergie in den in
Kapitel 3 untersuchten MNBGn préasentieren.

6.4 Modellierungsergebnis zur Aktivierungsenergie in
MNBGn

Die Vorhersagen des NBEF-Modells im Vergleich zur Experiment werden wir die zunéchst
am Beispiel der Borophosphat-GlaseryNa 20-(1—y)[zB 203-(1-2)P205] fiiry= 0.4 illus-

trieren. Hierzu betrachten wir ein einfach kubisches Gitter mit der KantenléngelL= 50

und der Gitterkonstantea= 1. Auf diesem Gitter erzeugen wir mit Hilfe des NBEF-

Modells die Energielandschaft Gl. (6.5) fir den Ionentransport. Dann bilden wir diese er-
zeugte Energielandschaft mit Hilfe der Theorie von Kapitel 4 auf eine Energielandschaft
mit symmetrischen EnergiebarrierenA ;; ab, die sich nach Gl. (4.17) berechnen lassen.
Die Perkolationsschwelle und somit die AktivierungsenergieF ,(z) werden wir fur jedes
Mischnetzwerkbildner-Glas mit Hilfe der im vorherigen Abschnitt vorgestellten Methode
berechnen. Damit wir gute Statistik erzielen kénnen, werden wir die mit unserer Model-
lierung berechneten AktivierungsenergieF ,(z) fir jedes Mischnetzwerkbildner-Glas tiber
verschiedene einfach kubische Gitter mit der gleichen Lange (Konfigurationen) mitteln. In
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unserer Modellierung mitteln wir die Aktivierungsenergie iiber 16 einfach kubische Gitter
(Konfigurationen).
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Abbildung 6.4:Ein Beispiel fiir die Perkolationskurven zur Berechnung der durchschnitt-
lichen Perkolationsschwelle (Aktivierungsenergie) in den natriumleitenden
Borophosphat-GlasernyNa 2O-(1—y)[xB 203-(1-2)P205] fiiry= 0.4 fiir den Wert
o= 0.25 fiir die statistische Verschmierung der Energieunordnung. Die durch-
gezogene Linie, bei derP o, = 50% ist, zeigt die Wahrscheinlichkeit, bei der die
durchschnittliche Perkolationsschwelle abgeschatzt wird.

Die Abbildung 6.4 zeigt ein Beispiel fiir die Perkolationskurven zur Berechnung der Ak-
tivierungsenergie fiir den Werto= 0.25. Wie man sieht, zeigen die Kurven wegen der
endlichen Grofle unseres Gitters keinen scharfen Wert fiir die Perkolationsschwelle, son-
dern einen Wertebereich, iiber denP ., von 0 auf 1 iibergeht. Daher lasst sich nur die
durchschnittliche Perkolationsschwelle fiir unser endliches Gitter abschatzen. Hierzu wird
die durchschnittliche Perkolationsschwelle als die Wahrscheinlichkeit definieren, bei der
P, = 50% ist. Wird die Gréfle des System vergréBert, so wird der Ubergang zum per-
kolierenden System scharfer und somit lasst sich die Perkolationsschwelle mit grofler Ge-
nauigkeit bestimmen (s. Abbildung 6.6).

In der Abb. 6.5 haben wir die relative AnderungFE ,(z)/F,(0) der Aktivierungsenergie
mit dem Mischungsgradzder Netzwerkbildner B 503 und P,Oj5 gezeigt. Die Linien re-
prasentieren die theoretisch berechneten Ergebnisse gemittelt tiber 16 Konfigurationen.
Die Symbole sind die experimentellen Resultate fiir die Borophosphatglaser [35]. Wir
sehen eine gute Ubereinstimmung zwischen den theoretischen Ergebnissen (Linien) und
den experimentellen Daten (Symbole) fir den Werto= 0.25 des Parameters fir statis-

tische Verschmierung der Energielandschaft. Es ist zu sehen, dass wir diese gute Uber-
einstimmung nur durch Anpassung des Parametersofiir die statistische Verschmierung
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Abbildung 6.5:Vergleich der relativen AnderungFE ,(z)/E,(0) der mit der Hilfe der Theorie
von Kapitel 4 und der im Abschnitt (6.3) vorgestellten Methorde berechne-
ten Aktivierungsenergien (Linien) mit den experimentellen gemessenen Aktivie-
rungsenergien (Symbole) in den natriumleitenden Borophosphat-GliasernyNa 50-
(1—y)[zB 203-(1-2)P205] fiiry= 0.4 [ 35] als Funktion des Mischungsgradsz
fur verschiedene Werte des Parametersofiir die statistische Verschmierung der
Energielandschaft.

der energetischen Unordnung erzielen konnen. Allerdings zeigen die theoretischen Ergeb-
nisse eine deutliche Abweichung fiirr= 1, wobei wéhrend der theoretische Wert der
Aktivierungsenergie /' ,(x) sinkt, steigt der experimentelle Wert. Diese Abweichung lasst
sich aber beheben, wenn wir die mit dem thermodynamischen Modell in [46] berechneten
NBE-Konzentrationen durch die experimentellen Werte in [35] ersetzen. Aus der Abb.
6.5 sehen wir auch, dass die Aktivierungsenergien grofler werden, wenn der Parameterso
zunimmt, weil die Gauflsche Verteilung der energetischen Unordnungflach wird. Fiir den
Werto= 0.3 ist die GauBBsche Verteilung der energetischen Unordnungflacher als die fiir
den Werto= 0.2. Dies fithrt dazu, dass wenige Energiepléatze bei dem chemischen Poten-
tialuden beweglichen Tonen zur Verfiigung stehen. Es miissen dann weit vonuentfernte
Energieplétze beriicksichtigt und somit wird die AktivierungsenergieF ,(z) grofler, weil
nur eine kleine Anzahl an Ionen diese Platze erreichen kénnen.

Um zu iiberpriifen, ob Resultate durch Effekte der endlichen Systemgrofie (engl. finite
size effects ) stark beeinflusst werden, wurde die Aktivierungsenergie fiir ein Glassystem
mit dem Mischungsgradrz= 0.3 und den Werto= 0.25 des Parameters fiir statistische

Verschmierung der Energielandschaft fiir grof§ werdende Systemlédnge berechnet. Wie man
aus Abb. 6.6 sicht, wird der Ubergang von nicht perkolierten zum perkolierten System
schérfer, wenn die Systemlange grofier wird, ohne dass sich der Wert fiir die Aktivierungs-
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energie stark dndert. Dies bedeutet, dass die Genauigkeit der Berechnung wird grofler,
wenn die Systemlinge grofi wird. Zum Beispiel zeigt die relative AnderungF ,(x)/FE,(0)
der Aktivierungsenergie fiir die SystemlangeL= 200 den Wert 0.804, der im Vergleich
zum Wert 0.807 fiir die SystemlangeL= 50 besser mit dem experimentellen Wert 0.8
iibereinstimmt. Es ist zu betonen, dass wir mit unserer Modellierung zur Berechnung

Abbildung 6.6:Perkolationskurven fiir verschiedene Systemlingen in den natriumleitenden
Borophosphat-GlasernyNa 2O-(1—y)[xB 203-(1-2)P2Os5] firy= 0.4 fur den Wert
o= 0.25 des Parameters fiir statistische Verschmierung der Energielandschaft
und das Mischungsgradz= 0.3.

der Aktivierungsenergie fiir den Ionentransport einen wesentlichen Fortschritt erzielten,
namlich dass die zuvor schwer mit MC-Simulationen bestimmten Aktivierungsenergie hier
sich viel einfach mit der Hilfe der Theorie von Kapitel 4, die praktisch eine vollstindige
Theorie mit einem Fitparameter ist, ergeben.

Im néchsten Schritt werden wir die oben beschriebene Methode zur Berechnung der Akti-
vierungsenergie auf die natriumleitenden Germaniumsulfid- / Phosphorsulfid- Gléser der
chemischen ZusammensetzungyNa oS-(1-y)[xGesSe-(1-2)PS; 5] filry= 0.5 fir die in Ka-
pitel 3 berechneten NBE-Konzentrationen fiir diese Gliser anwenden. Zur Berechnung
der Aktivierungsenergie in diesen Glésern werden wir zuerst die Energielandschaft mit
dem NBEF-Modell erzeugen und diese mit Hilfe der Theorie von Kapitel 4 auf eine Ener-
gielandschaft mit symmetrischen EnergiebarrierenA ;; abbilden. Die Aktivierungsenergie
werden wir mit Hilfe der in Abschnitt 6.3 vorgestellten Methode ermitteln.

In der Abbildung 6.7 haben wir die relative AnderungFE ,(x)/F,(0) der Aktivierungs-
energie mit dem Mischungsgradzder Netzwerkbildner Ge S, und PSs/ gezeigt. Die
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Abbildung 6.7:Vergleich der relativen AnderungE ,(z)/E,(0) der mit der Hilfe der Theorie von
Kapitel 4 und der im Abschnitt (6.3) vorgestellten Methode berechneten Aktivie-
rungsenergien (Linien) mit den experimentellen gemessenen Aktivierungsenergi-
en (Symbole) in den die natriumleitenden Germaniumsulfid- / Phosphorsulfid-
Glasern der chemischen ZusammensetzungyNa 2S-(1-y)[xGeaSa-(1-2)PSs o] fiir
y= 0.5 [ 63] als Funktion des Mischungsgradszfiir verschiedene Werte des Pa-
rametersofiir die statistische Verschmierung der Energielandschaft.

Linien représentieren die theoretisch berechneten Ergebnisse gemittelt tiber 16 Konfi-
gurationen. Die Symbole sind die experimentellen Resultate fiir die natriumleitenden
Germaniumsulfid- / Phosphorsulfid- Glaser [63]. Wir sehen eine relativ gute Uberein-
stimmung zwischen den theoretischen Ergebnissen (Linien) und den experimentellen Da-
ten (Symbole) fiir den Werto= 0.8 des Parameters fiir statistische Verschmierung der
Energielandschaft. Aus der Abb. 6.7 sehen wir auch, dass die Aktivierungsenergien grofier
werden, wenn der Parametersozunimmt, weil die Gauflsche Verteilung der energetischen
Unordnungflach wird. Fiir den Werto= 0.8 ist die GauBsche Verteilung der energe-
tischen Unordnungflacher als die fiir den Werto= 0.5. Dies fiihrt dazu, dass wenige
Energieplatze bei dem chemischen Potentialuden beweglichen Tonen zur Verfiigung ste-
hen. Es miissen dann weit vonuentfernte Energieplitze berticksichtigt und somit wird
die AktivierungsenergieF ,(x) grofler, weil nur eine kleine Anzahl an Ionen diese Platze
erreichen konnen.

Mit einer analogen Methodik haben wir die Aktivierungsenergien in den natriumleiten-
den Tellurit-Borat-Glédsern der chemischen ZusammensetzungyNa 0-(1—y)[22TeO »-
(1-2)By03] fiiry= 0.33 und den natriumleitenden Tellurit-Phosphat-GléseryNa — 50-(1-
y)[22TeOq-(1-2)P205 y= 0.33 berechnet. Die Abbildung 6.9 und 6.8 zeigen die relative
Anderung der Aktivierungsenergie mit dem Netzwerkbildner-Mischungsgrad. Die Linien
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Abbildung 6.8:Vergleich der relativen AnderungE ,(z)/E,(0) der mit der Hilfe der Theorie von
Kapitel 4 und der im Abschnitt (6.3) vorgestellten Methode berechneten Aktivie-
rungsenergien (Linien) mit den experimentellen gemessenen Aktivierungsenergi-
en (Symbole) natriumleitenden Tellurat-Phosphat-GléseryNa 20-(1-y)[22TeOq-
(1-2)P205 y= 0.33 [ 64] als Funktion des Mischungsgradszfiir verschiedene
Werte des Parametersofiir die statistische Verschmierung der Energielandschaft.

reprasentieren die theoretischen Ergebnisse gemittelt tiber 16 Konfigurationen, die mit
Hilfe der Perkolationstheorie berechnet wurden und die Symbole die experimentellen Re-
sultate fiir diese Gléser. Fiir diese Misch-Netzwerkbildner-Gléser kann durch Anpassung
des Parametersofiir die Verschmierung der energetischen Unordnung eine gute Anpas-
sung der theoretischen Ergebnisse an die experimentellen Daten erzielt werden.

Es ist erstaunlich, dass wir die Aktivierungsenergie in MNBGn trotz der Komplexitat
dieser Systeme mit Hilfe der Perkolationstheorie nur mit einem einzigen frei anpassbaren
Parameter erfolgreich modellieren konnten, obwohl einigen Abweichungen zwischen den
experimentellen Daten der Aktivierungsenergien und den Vorhersagen der Perkolations-
theorie in einigen MNBGn auftreten. Weitere Untersuchengen kann man durchfiihren,
um diese Abweichungen zu beheben und somit eine bessere Ubereinstimmung zu erzie-
len. Weitere Untersuchungen kénnen auch durchgefiihrt werden, um folgende Fragen zu
beantworten: i) liegt eine Korrelation zwischen unserem einzigen frei anpassbaren Para-
meteround dem Mischungsgradxder Netzwerkbildner in den untersuchten MNBGn vor?

ii) Kénnte die Perkolationstheorie den Verlauf der Aktivierungsenergie in einem MNBG
vorhersagen, wenn nur die Aktivierungsenergien fiir die bindren Gléser in diesem Glassys-
tem und die experimentellen NBE-Konzentrationen vorgegeben sind? iii) Ist der Beitrag
der Coulomb-Wechselwirkung zwischen den beweglichen Ionen, die wir in unseren Model-
lierungen vernachléassigt haben, relevant fiir den Ionentransport oder vernachlassigbar?

79



6 Modellierung der Aktivierungsenergie der Ionenleitfihigkeit in MNBGn

1,3 T I I T T T
B @ Experimentelle Daten ]
1ol - o=0.12
= — o=08
— g=056 .
—
2 L1
=
=
»
e
-]
[aa}
0.9
0.8 | | | | | | | |
4] 0.2 0.4 0.6 0.8 1
X

Abbildung 6.9:Vergleich der relativen AnderungE ,(z)/E,(0) der mit der Hilfe der Theorie von
Kapitel 4 und der im Abschnitt (6.3) vorgestellten Methode berechneten Ak-
tivierungsenergien (Linien) mit den experimentellen gemessenen Aktivierungs-
energien (Symbole) in den natriumleitenden Tellurit-Borat-Glasern der chemi-
schen ZusammensetzungyNa 20-(1—y)[22TeO 2-(1-2)B203] firy= 0.33 [ 64] als
Funktion des Mischungsgradszfiir verschiedene Werte des Parametersofiir die
statistische Verschmierung der Energielandschaft.

Im letzten Kapitel dieser Arbeit werden wir uns mit der dritten Frage beschéftigen, so
dass wir weitere Modellierungen unter Berticksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung
zwischen den beweglichen Ionen durchfithren. Wir werden dabei tiberpriifen, wie grof3 der
Anteil ist, den die Coulomb-Wechselwirkung zum Ionentransport beitragt und ob wir den
Effekt dieser Wechselwirkung durch Anpassung vonobeschreiben kénnen.
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[/ Einfluss der
Coulomb-Wechselwirkung auf die
Modellierung des lonentransports

7.1 Einleitung

Die bisher durchgefithrten Modellierungen zur Beschreibung des Ionentransports in MNBGn
haben die langreichweitige Coulomb-Wechselwirkung der beweglichen Ionen untereinan-
der nicht berticksichtigt. Trotz der Vernachlassigung der Coulomb-Wechselwikrung der
beweglichen Ionen konnten mit den durchgefiihrten Modellierungen gute Ubereinstim-
mungen zwischen den experimentellen Daten und den theoretisch berechneten Werten fiir
die Aktivierungsenergie der Gleichstromleitfiahigkeit erzielt werden.

In diesem Kapitel werden weitere Modellierungen unter Berticksichtigung der Coulomb-
Wechselwirkung durchgefiihrt. Dabei wird tiberpriift, wie grofl der Anteil ist, den die
Coulomb-Wechselwirkung zum Ionentransport beitragt.

7.2 Modellierung des lonentransports innerhalb einer
Energieunordnung mit Beriicksichtigung der
Coulomb-Wechselwirkung

Zur Modellierung des Ionentransports der beweglichen Ionen unter Beriicksichtigung der
Coulomb-Wechselwirkung in MNBGn, wie zum Beispiel Borophosphatsgléser der che-
mischen Zusammensetzung 0.4Nay0-0.6[xB203-(1-2)P205] wird Energielandschaft mit-
hilfe des NBEF-Modells wie in Kapitel 6 zuvor beschrieben erzeugt. Im Gegensatz zu
den bisher durchgefithrten Modellierungen fiir den Ionentransport werden wir nun die
Coulomb-Wechselwirkung in den aktuellen Modellierungen berticksichtigen. Im Fall der
Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Ionen gilt

1 q2

= ()Y,

% ; 7.1
L (7.1)

wobeir ; den Ort des i-ten Platzes bezeichnet.
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7 Einfluss der Coulomb-Wechselwirkung auf die Modellierung des Ionentransports

Nun wird ein konstantes elektrisches Feld Ein Richtung einer Achse (z. B.z-Achse) des

Gitters angelegt. Die Amplitude des Feldes sei klein und erfiille die Bedingung ‘jfB—Oj? <1,
wobeik g die Boltzmann-Konstante ist. Durch das Feld werden die Spriinge in Richtung des
Feldes wahrscheinlicher und gegen das Feld unwahrscheinlicher, wahrend sich die Sprung-
wahrscheinlichkeiten in den Richtungen, die zum Feld orthogonal sind, nicht andern. Die
Bewegung der Ionen bei Anwesenheit des elektrischen Feldes wird wie in Kapitel 5 zu-

vor beschrieben simuliert. Es dndert sich dabei nur die Berechnung der Ubergangsenergie
AEFE.

Bei der Berechnung der UbergangsenergieA Emiissen Beriicksichtigung der Coulomb-
Wechselwirkung neben den (N—1) iibrigen lonen auch noch unendlich vielen Spiegelbil-
dern, die sich auf den gedachten periodischen Fortsetzungen des Gitters befinden, Rech-
nung getragen werden. Die UbergangsenergieA Efiir den Sprungversuch eines beweglichen
Ions vom Platzr ; zu einem néchsten Nachbarplatzr ; +uwird durch

AE= L3 3

4dmepe,

1 1
|ri +u—r ;+L | C —r; +L|

),(7.2)

gegeben. Die erste Summe lauft iber alle Ionen bis zum desi-ten und die zweite Summe
tiber alle Tripell= (I 1,ls,(3) ganzer Zahlen. Die Berechnung der zweiten Summe wird
aufwendig, weil das Coulmb-Potential langreichweitig ist. Daher werden wir sie mit der
Ewald-Methode [91] auswerten. Die Stiarke der Coulomb-Wechselwirkung wird in der Mo-
dellierung durch den Plasmaparameter charakterisiert. Der Plasmaparameter ist durch

I'= kBqTT definiert, wobeir 4 der Ionenshérenradius ist. Dieser Ionensharenradius ist ge-
S

geben durchr , = (3/4mc)(/3[15]. Die Leitfiahigkeit des Systems werden wir wie in Kapitel
5 zuvor beschrieben bestimmen.

7.3 Modellierungsergebnisse des lonentransports
innerhalb einer Energieunordnung mit
Beriicksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung

In diesem Abschnitt werden die nummerischen Ergebnisse fiir die oben beschriebene Mo-
dellierung dargestellt, die in einem einfach kubischen Gitter der LangeL= 30afiir die
Ionenkonzentrationc= 0.05 und verschiedene Temperaturen und ein elektrisches Feld
E= 0.1 durchgefiithrt wurden. Um eine gute Statistik zu erhalten, wurden die Ergebnisse
der Simulationen iiber 100 Konfigurationen gemittelt.

In der Abbildung 7.1 haben wir die relative Anderung der Aktivierungsenergie mit dem
Mischungsgradzunter Beriicksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung (Symbole) im Ver-
gleich zu den Ergebnissen bei Vernachldssigung der Coulomb-Wechselwirkung (Linie) ge-
zeigt. Die Simulationen wurden fiir den Werto= 0.25 fiir die statistische Verschmierung
der Energielandschaft, die mithilfe des NBEF-Modells fiir 0.4Nay0-0.6[xB2O3-(1-2)P2O5]
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& Mit Beriicksichtigung der Coulomb-WW
1 — Ohne Beriicksichtigung der Coulomb-WW fiir 6=025| _]

e
)
I

E (X)/E (0)

. | |
0’50 0,1 0,2 0,3 0.4
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Abbildung 7.1:Vergleich der relativen Anderung der Aktivierungsenergie mit dem Mischungs-
gradzmit/ohne der Berticksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung. Die Ergeb-
nisse mit der Beriicksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung sind durch Symbole
und bei Vernachlissigung der Coulomb-Wechselwirkung durch Linie dargestellt.
Als Parameter wurdenc= 0.05 undo= 0.25 verwendet. Die strukturelle Energie-
landschaft wurde geméf des NBEF-Modells fiir 0.4Nag0-0.6[xB203-(1-2)P205]
erzeugt (vgl. Kap. 3.1).

erzeugt wird. Wie man sieht, weichen die Werte fiir die Aktivierungsnergie unter Be-
riicksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung von den berechneten Werte ohne Beriick-
sichtigung der Coulomb-Wechselwirkung ab. Diese Abweichungen lassen sich so erkléren,
dass der Beitrag der Coulomb-Energie in der UbergangsenergieA Egroff im Vergleich
zum Beitrag der sich aus dem NBEF-Modell ergebenden Energie ist. Deswegen wird die
Aktivierungserngie des Systems in diesem Fall von der Coulomb-Wechselwirkung beein-
flusst, so dass Abweichungen zwischen den ohne und mit Berticksichtigung der Coulomb-
Wechselwirkung berechneten Aktivierungsenergien auftreten. Daher werden wir nun iiber-
priifen, ob sich der Beitrag der Coulomb-Energie klein lisst, so dass die Ubergangsenergie
nur vom Energie-Beitrag aus dem NBEF-Modell dominiert wird. Das werden wir durch
Anpassung des Parameters fiir die Verschmierung der energetischen Unordnung.

In der Abbildung 7.2 haben wir die relative Anderung der Aktivierungsenergie mit dem
Mischungsgradzunter Beriicksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung (Symbole) im Ver-
gleich zu den Ergebnissen bei Vernachlassigung der Coulomb-Wechselwirkung (Linie) fiir
verschieden Werte des Parametersofiir die Verschmierung der energetischen Unordnung
gezeigt. Wie man aus Abb. 7.2 sieht, liegt eine gute Ubereinstimmung zwischen den Wer-
ten der Aktivierungsenergie, die mit/ohne Berticksichtigung der Coulomb-wechselwirkung
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7 Einfluss der Coulomb-Wechselwirkung auf die Modellierung des Ionentransports

berechnet wurden, fiiro= 0.3 vor. Dies heifit, dass sich der Beitrag der Coulomb-
Energie in der Ubergangsenergie durch Anderung des Parametersoéindert und schlieSlich
klein wird, so dass die Ubergangsenergie nur von der Energie aus dem NBEF-Modell fiir
= 0.3 dominiert wird. Infolge dieser Modellierungen unter Beriicksichtigung der Coulomb-
Wechselwirkung kann die Annahme, dass die Coulomb-Wechselwrkung zwischen den be-
weglichen Ionen bei der Modellierung des Ionentransports in MNBGn vernachlassigt wird,
gerechtfertigt werden.

]. El ]. | T | T | T
i ® Mit Beriicksichtigung der Coulomb-WW )
1 —— Ohne Beriicksichtigung der Coulomb-WW fiir 6=025| _|
— Ohne Beriicksichtigung der Coulomb-WW fiir 6= 0.3
r — Ohne Beriicksichtigung der Coulomb-WW fiir 6=0,15| 7
S 0t
S
Cq -
g\ 0,8 i
' B
«
M 0,7
0,6 i
O 5 | 1 | 1 | 1
"0 0,1 0,2 0,3 0.4

X

Abbildung 7.2:Vergleich der relativen Anderung der Aktivierungsenergie mit dem Mischungs-
gradzmit/ohne der Berticksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung. Die Ergeb-
nisse mit der Beriicksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung sind durch Symbole
und bei Vernachlassigung der Coulomb-Wechselwirkung durch Linie dargestellt.
Als Parameter wurdenc= 0.05 undo= 0.15,0.25,0.3 verwendet. Die struktu-
relle Energielandschaft wurde geméafi des NBEF-Modells fiir 0.4Nay0-0.6[zB203-
(1-z)P20s5] erzeugt (vgl. Kap. 3.1).
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A Abkturzungen

MGPFEMisch-Netzwerkbildner-Effekt (engl. ,Mixed Glass Former Effect")
NFUsNetzwerkbildner-Einheiten (engl. ,, Network Forming Units")
MGFMischglasbildner (engl. ,,Mixed Glas Former")
BONetzwerkbildner-Einheiten-Falle (engl. , Network Unit Trap")
NBOBEriickende Sauerstoffatome (engl. , bridging oxygen* )
NUThnicht-briickenden Sauerstoffatome (engl. ,non-bridging oxygen*)
JStromdichte

cKonzentration beweglicher Ionen

DDiftusionskoeffizient

kp Boltzmann Konstante

TTemperatur

A HAktivierungsenthalpie

O de elektrische Gleichstromleitfahigkeit

qLadung der beweglichen Teilchen

pBeweglichkeit der beweglichen Teilchen

NLadungstragerdichte
E, Aktivierungsenergie der Gleichstromleitfahigkeit
T Glasiibergangtemperatur
Dichte
Tion Radius des beweglichen Ions
T4 Radius der Engstelle
GElastizitatsmodul
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A Abkiirzungen

~relative dielektrische Permittivitat

Pmadelung-Konstante

Adurchschnittliche Sprunglange

Yij

mittlere Sprungrate

Sprungwahrscheinlichkeiten
Besetzungszahl des Platzes:
Besetzungszahl des Platzesj
Platzenergie des Ionplatzes:

Platzenergie des Ionplatzesj

FEelektrische Feldstarke

dAbstand zwischen zwei benachbarten Platzen

Iy, mittlere Sprungrate im Gleichgewicht

7?]- Sprungwahrscheinlichkeiten im Gleichgewicht

Oij Leitfahigkeit zwischen den Platzeniundy

&ij Barriere zwischen den Platzeniundj

plond Kantenperkolatinsschwelle (engl. ;bond percolation")
f(6) Barriereverteilung

g(e) Dichte der Tonenplitze mit der Energiee

E. charakteristische Energie

pite Knotenperkulationsschwelle (engl. ,site percolation")
Ey Fermienergie

LGitterlange

To Residenzzeit

Py Ordnungsparamerter

Bkritische Exponent fiir den Ordnungsparamerter

¢Korrelationsléange

vkritische Exponent fiir die Korrelationsldnge
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